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چکیده
دوره ی اشــکانی ســرآغاز اســتفاده از گچبــری در تزیینــات معمــاری ایــران بــود و از قــرن دوم م. 
ــا هســتیم  ــه ی ســفید گچبری ه ــرروی زمین ــری رنگ هــای متنوعــی ب ــد شــاهد به کارگی به بع
کــه بــه آن هــا جلــوه ی زیبایــی بخشــیده اند. به نظــر می رســد کــه هــدف از رنگ آمیــزی ایــن 
آثــار کــه زینت بخــش بناهــای مهــم دوره ی اشــکانی بوده انــد، علاوه بــر جنبــه ی بصــری، تأکیــد 
ــی کــه  ــن محوطه های ــز باشــد. یکــی از مهم تری ــار نی ــان آث ــام ســازندگان و بانی ــال پی ــر انتق ب
ــن  گچبری هــای ارزشــمندی از آن به دســت آمــده، محوطــه ی تاریخــی قلعه یزدگــرد اســت. ای
گچبری هــا شــامل نقــوش: انســانی، حیوانــی، هندســی، گیاهــی، ترکیبــی و عناصــر معمارانــه 
اســت. قطعــات بســیاری از گچبری هــای فــوق، رنگ آمیــزی شــده اند. ایــن قطعــات، دارای یــک 
یــا چندرنــگ هســتند، امــا تاکنــون بــرروی رنگ هــای بــه کار رفتــه در آن هــا پژوهشــی صــورت 
نگرفتــه اســت؛ ایــن درحالــی اســت کــه گچبری هــای قلعه یزدگــرد از مهم تریــن محوطه هــای 
ــن از آن کشــف شــده  ــری رنگی ــات قابل توجهــی گچب مهــم دوره ی اشــکانی اســت کــه قطع
ــای  ــت: 1. رنگ ه ــوده اس ــوالات ب ــن س ــه ای ــخ گویی ب ــق، پاس ــن تحقی ــدف از ای ــت. ه اس
ــش خاصــی  ــه و نق ــگ در صحن ــا رن ــد و آی ــرد کدامن ــای قلعه یزدگ ــه در گچبری ه ــه کار رفت ب
ــرای رنگ آمیــزی گچبری هــای ایــن محوطــه از چــه رنگ دانه هایــی  ــه کار رفتــه اســت؟ 2. ب ب
اســتفاده شــده اســت؟ ایــن تحقیــق بــا اســتفاده از مطالعــات مــوزه ای و کتابخانــه ای انجــام شــده 
ــش  ــورد آزمای ــتین بار م ــرای نخس ــه، ب ــن محوط ــن ای ــای رنگی ــن گچبری ه ــت؛ هم چنی اس
 ،)XRD( قــرار گرفتنــد. بــرای بررســی و آنالیــز رنگ دانه هــا از روش هــای پــراش پرتــو ایکــس
آزمایــش پتروگرافــی و طیف ســنجی زیــر قرمــز تبدیــل فوریــه )FTIR( اســتفاده گردیــد. طبــق 
نتایــج به دســت آمــده، در گچبری هــای قلعه یزدگــرد از رنگ دانــه ی آبــی مصــری بــرای رنــگ 
ــرای رنگ هــای قرمــز،  ــرای رنــگ ســبز و ب ــه ی ســبز خاکــی )ســبز ســیلو( ب ــی، از رنگ دان آب
صورتــی و زرد از رنگ دانــه ی اخُــرا اســتفاده شــده اســت. به نظــر می رســد کــه در قلعه یزدگــرد 
ــی  ــای آل ــده و از رنگ دانه ه ــتفاده ش ــی اس ــای کان ــوش از رنگ دانه  ه ــزی نق ــرای رنگ آمی ب

بــرای تولیــد رنــگ در ایــن مجموعــه اســتفاده نشــده اســت.   
کلید واژگان: قلعه  یزدگرد، اشکانی، رنگ دانه، آبی مصری، گچبری.
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مقدمه
مجموعــه ی تاریخــی قلعه یزدگــرد در اســتان کرمانشــاه، شهرســتان دالاهــو و در دهســتان زرده 
قــرار دارد کــه از نظــر موقعیــت طبیعــی در داخــل پناهــگاه نســبتاً عمیقــی بــه وســعت تقریبی 40 
کیلومتــر مربــع واقــع شــده اســت. ایــن مجموعــه از ســمت غــرب و جنــوب بــا پرتــگاه تنــدی به 
جلگــه ی ذهــاب، از طــرف شــمال و شــرق بــه صخره هــای پلکانــی دالاهــو و از جنوب شــرقی 
بــه تپه ماهورهــای منطقــه ی بــان زرده محــدود می شــود )مــرادی، 1382: 144(. در داخــل ایــن 
ــی در دو  ــه از نظــر مکان ــرار دارد ک ــف تاریخــی و اســلامی ق ــاری از دوران مختل ــه، آث مجموع
ــرج آشــیابا،  ــالا(، ب ــه ب ــرد )قلع ــه قلعه یزدگ ــد؛ به طوری ک ــرار دارن ــاع ق ــع و کم ارتف بخــش مرتف
بــرج نقاره خانــه، دیــوار دفاعــی، بنــای زنــدان، آشــپزگاه، دروازه و کاکاکُشــیا در ارتفاعــات و آثــاری 
ــمت  ــتره در قس ــه رَش و هُش ــه داور، تپ ــادگار، قلع ــگاه بابای ــای دار، آرام ــد، ج ــون: گچ گنب همچ
کم ارتفــاع واقــع شــده اند )تصویــر 1(. نــام قلعه یزدگــرد برگرفتــه از نــام دژی اســت کــه بــرروی 
یکــی از قلــل کــوه دالاهــو قــرار دارد و عمومــاً بــه کل محوطــه ی تاریخــی قلعه یزدگــرد اطــلاق 
می شــود. محوطــه قلعه یزدگــرد در دوران مختلفــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و قدیمی تریــن 
آثــار به دســت آمــده از آن متعلــق بــه دوره ی اشــکانی اســت کــه دیــوار دفاعــی یــا دیــوار گــچ، 
ــه، هشــتره  ــالا، نقاره خان ــدان، کاکاکشــیا، گچ گنبــد، میــدان، جــای دار، قلعه ب دروازه، آشــپزگاه، زن
و آشــیابا مربــوط بــه ایــن دوره انــد. کیــل، کاوشــگر قلعه یزدگــرد معتقــد اســت کــه ایــن محوطــه 
ــه  ــان ب ــزرگ خراس ــاهراه ب ــه در ش ــوده ک ــاهزاده ای ب ــکونت ش ــل س ــکانی مح در دوره ی اش
 Kaell,( ــت ــوده اس ــتقلال ب ــب اس ــدد کس ــه و در ص ــاج می گرفت ــا ب ــن از کاروان ه بین النهری
107 : 1976(. تپــه رَش و قلعــه داور از آثــار دوره ی ساســانی هســتند و شــواهدی نیــز از ایــن دوره 
ــز  ــادگار نی ــالا کشــف شــد )Keall, 1967: 106; Keall, 1979: 158(. آرامــگاه بابای از قلعه ب

مربــوط بــه دوره ی صفــوی اســت.
محوطــه گچ گنبــد از مهم تریــن بخش هــای قلعه یزدگــرد اســت کــه در شــمال محوطــه ی 
میــدان قــرار دارد. ایــن محوطــه 535 متــر مربــع مســاحت دارد و از ســه بخــش گچ گنبــد غربــی، 
گچ گنبــد شــرقی و بلــوک گچ گنبــد تشــکیل شــده اســت. از گچ گنبــد گچبری هــای فــراوان و 
زیبایــی به دســت آمــده کــه در شــناخت گچبــری دوره ی اشــکانی از اهمیــت ویــژه ای برخوردارند. 
گچ گنبــد شــرقی بــه ابعــاد 80 متــر مربــع در شــرق قــرار دارد کــه تاکنــون ســه تــالار و تعــدادی 
فضــا و راهــرو پیرامــون آن هــا به دســت آمــده کــه در ســاخت آن هــا از آجــر، قلوه ســنگ و مــلاط 
ــا تالارهــا  ــد شــرقی ب ــد )Keall et al., 1980: 2, fig.1(. پــلان گچ گنب گــچ اســتفاده کرده ان
 Andrea & lenzen , ( و راهروهــای پیرامــون آن، بــه کاخ آشــور و متعلــق بــه دوره ی اشــکانی
PL:1 :1933( شــباهت دارد. هشــتره در غــرب محوطــه ی میــدان و در خــارج از حصــار آن قــرار 
ــار معمــاری اندکــی از قلوه ســنگ و مــلاط گــچ به دســت آمــد. کاوش  دارد. در ایــن بخــش، آث
ایــن بخــش توســط کیــل، نشــان داد کــه مقــدار زیــادی آوار ســاختمانی اعــم از گچبــری، قطعاتی 
از نقاشــی دیــواری و موزاییــک در ایــن محــل ریختــه شــده بــود؛ درواقــع ایــن محــل پــس از 
تخریــب به عنــوان زباله دانــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و آوار معمــاری یــک ســاختمان مجلــل 
پــس از پاکســازی در ایــن محــل رهــا شــده بــود. در ایــن بخــش جــز چنــد دیــوار، اثــری از بنــای 

 .)Keall, 1976: 104( ســالم و حتــی کــف بنــا هــم به دســت نیامــده اســت

سؤالات تحقیق
ــه و  ــگ در صحن ــا رن ــد و آی ــرد کدامن ــای قلعه یزدگ ــه در گچبری ه ــه کار رفت ــای ب 1- رنگ ه
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تاریخــی  آثــار  موقعیــت   .1 تصویــر   
 Keall, 1967:( قلعه یزدگــرد  مجموعــه ی 

.)102, fig. 2

نقــش خاصــی بــه کار رفتــه اســت؟
2- برای رنگ آمیزی گچبری ها از چه رنگ دانه هایی استفاده شده است؟

روش تحقیق
ــه ای انجــام شــده اســت؛ هم چنیــن  ــا اســتفاده از مطالعــات مــوزه ای و کتابخان ــن تحقیــق ب ای
به منظــور شناســایی نــوع رنگ دانه هــای بــه کار رفتــه در گچبری هــا از روش هــای آزمایشــگاهی 

از قبیــل پتروگرافــی، XRD و FTIR اســتفاده گردیــد.  

پیشینه ی پژوهش
ــتی ادوارد  ــال 1965م. به سرپرس ــرد، در س ــی در قلعه یزدگ ــی و کاوش باستان شناس ــن بررس اولی
ــد  ــرد، در گچ گنب ــه ی قلعه یزدگ ــار در محوط ــایی آث ــر شناس ــد؛ وی علاوه ب ــام ش ــل انج کی
گمانه زنــی کــرد و تعــدادی گچبــری  کشــف نمــود )Keall, 1967: 99(. دومین فصــل کاوش در 
ســال 1975م. )Keall, 1975: 380-390(. ســومین فصــل کاوش در ســال 1976 م.، چهارمیــن 
ــتی  ــال های 79- 1978م. به سرپرس ــل کاوش در س ــن فص ــت آخری ــال 1977 م. و درنهای در س
فــرد یــاد شــده صــورت گرفــت )Keall, 1980: 380-390(. تعــدادی از گچبری هــای به دســت 
آمــده در فصــل اول در ســال 1967 م. توســط کیــل معرفــی و بــه دوره ی ساســانی تاریخ گــذاری 
ــا  ــرای آن ه ــکانی را ب ــخ اش ــال 1976 م. وی تاری ــدند )Keall, 1967: 116-120(. در س ش
پیشــنهاد کــرد )Keall, 1976: 383(. کیــل در مقــالات دیگــری کــه بــه موضــوع کاوش هــای 
قلعه یزدگــرد یــا هنــر اشــکانی اختصــاص داشــت نیــز بــه توصیــف و تحلیــل برخــی از قطعــات 
گچبــری به دســت آمــده طــی کاوش هــای خــود پرداختــه اســت )Keall, 1977: 5-9؛ کیــل، 
1381( کــه کامل تریــن پژوهــش وی و همکارانــش درخصــوص گچبری هــا در مجلــه ایــران بــه 
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چــاپ رســید )Keall et al., 1980(؛ گفتنی ســت، وی در پژوهش هــای خویــش جــز اشــاره ای 
گــذرا بــه رنگ هــای موجــود در گچبری هــا، مطلبــی در این خصــوص ارائــه نکــرده اســت. فصــل 
اولِ دورِ دوم کاوش هــای باستان شناســی در ســال 1386 هـــ.ش. و در بخــش گچ گنبــد شــرقی 
ــری به دســت  ــن کاوش، 68 قطعــه ی گچب ــوش صــورت گرفــت. طــی ای توســط مســعود آذرن
آمــد )آذرنــوش، 1387-1386( کــه در انبــار میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان 
کرمانشــاه نگهــداری می شــوند. فصــل دوم کاوش نیــز در بخــش گچ گنبــد غربــی توســط ناصــر 
نوروززاده چگینــی صــورت گرفــت. افــراد یــاد شــده انتشــاراتی درخصــوص گچبــری و مقولــه ی 
ــرروی گچبری هــای قلعه یزدگــرد نداشــته اند. پــس از آن مــژگان خان مــرادی در ســال  رنــگ ب
1385 هـــ.ش. پایان نامــه کارشناسی ارشــد خــود را بــه گچبری هــای قلعه یزدگــرد اختصــاص داد و 
در ســه صفحــه بــه رنگ هــای بــه کار رفتــه در گچبری هــا پرداخــت )خان مــرادی، 140:1385-
ــه  ــا روش هــای علمــی و آزمایشــگاهی ب ــات، ب ــن مطالع ــا این حــال در هیچ کــدام از ای 138(؛ ب
ســاختار رنگ دانه هــای بــه کار رفتــه و انــواع رنگ هــای مــورد اســتفاده پرداختــه نشــده اســت. 

گچبری های قلعه یزدگرد
همان طورکــه پیش تــر گفتــه شــد، طــی پنــج فصــل کاوش در مجموعــه ی قلعه یزدگــرد تعــداد 
ــه ی  ــان نخال ــتره و در می ــرقی، هُش ــد ش ــش گچ گنب ــری در بخ ــات گچب ــی از قطع قابل توجه
انباشــته شــده در یکــی از ایوان هــای بخــش گچ گنبــد غربــی به دســت آمــد )تصویــر 2(؛ البتــه 
در زمــان کاوش، مقــداری از گچبری هــا هنــوز بــرروی دیــوار و در جــای خــود قــرار داشــتند، امــا 
 .)Keall et al., 1980( قطعــات زیــادی نیــز در میــان آوار بخش هــای یــاد شــده به دســت آمدنــد
گــزارش کیــل و همکارانــش نشــان می دهد کــه از ســال 1975 تــا 1979 م. سیصدوهشــتاد قطعه 
گچبــری مرمــت گردیــد )Keall et al., 1980(. تعــدادی از ایــن گچبری هــا در انبــار بخــش 
ــی در دســت  ــات اطلاعات ــی نگهــداری می شــود و از سرنوشــت ســایر قطع ــوزه مل تاریخــی م
نیســت. گچبری هــای به دســت آمــده توســط آدرنــوش نیــز در انبــار ســازمان میراث فرهنگــی، 
ــای  ــوش گچبری ه ــوند. نق ــداری می ش ــاه نگه ــتان کرمانش ــگری اس ــتی و گردش صنایع دس
ــوع و  ــا و متن ــای زیب ــری رنگ ه ــه کار گی ــوش، ب ــی نق ــوع و فراوان ــاظ تن ــرد به لح قلعه یزدگ

و  تصویــر 2. پــان بخش هــای گچ گنبــد 
 .)Keall et al., 1980: 2, fig.1( هشــتره
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از گچبری هــای  نمونه  هایــی   تصویــر 3. 
ــی  قلعه یزدگــرد )عکس هــا از آرشــیو مــوزه مل

ــدگان، 13۹4(. ــران؛ نگارن ای

چنــد  یــا  دو  از  اســتفاده   .4 تصویــر   
قلعه یزدگــرد  گچبری هــای  بــرروی  رنــگ 
)عکس هــا از آرشــیو مــوزه ملــی ایــران؛ 

.)13۹4 نگارنــدگان، 

ــه محوطه هــای هم زمــان خویــش، همچــون:  ــا، نســبت ب ــه در بن ــه کار رفت کثــرت گچبــری ب
ــلاوه  ــت. به ع ــوردار اس ــتری برخ ــای بیش ــوع و غن ــور از تن ــه و آش ــلوکیه، کوه خواج اوروک، س
تعــداد گچبری هــا نیــز نســبت بــه همتاهــای خویــش بیشــتر اســت کــه نشــان می دهــد، در ایــن 
ــه از  ــد، به طوری ک ــره گرفته ان ــا به ــادی از بناه ــن بخــش  زی ــرای تزیی ــری ب ــه از گچب مجموع
ــز  ــوکار، سرســتون ها، طاقچه هــا و قرنی ــا، ســتون های ت ــن دیواره ــرای تزیی ــا ب ــن گچبری ه ای
ــرد  ــای قلعه یزدگ ــی، گچبری ه ــور کل ــرادی، 1385: 60(. به ط ــد )خان م ــتفاده کرده ان ــا اس بناه
را می تــوان از نظــر مضامیــن و نــوع تزیینــات )تصویــر 3( بــه 6 گــروه اصلــی تقســیم نمــود کــه 
عبارتنــداز: 1- تزیینــات بــا محوریــت انســان. 2- تزیینــات بــا محوریــت حیــوان. 3- تزیینــات 
ــت  ــا محوری ــات ب ــوش هندســی. 5- تزیین ــت نق ــا محوری ــات ب ــاه. 4- تزیین ــت گی ــا محوری ب
عناصــر معمــاری. 6- تزیینــات بــا محوریــت عناصــر ترکیبــی )همــان(. درواقع تــا قبــل از کاوش 
مجموعــه ی قلعه یزدگــرد تصــور می شــد کــه در گچبری هــای اشــکانی فقــط نقش مایه هــای 
گیاهــی، هندســی و عناصــر معمارانــه بــه مقیــاس وســیعی بــه کار گرفتــه شــده و نقــوش دیگــر، 
ــا  ــی ب ــف گچبری های ــع کش ــت. درواق ــته اس ــرد داش ــدرت کارب ــانی به ن ــوش انس ــژه نق به وی
تزیینــات انســانی در قلعه یزدگــرد عکــس ایــن قضیــه را نشــان داد. تزیینــات بــا محوریــت انســان 
ــروه:  ــار گ ــد در چه ــود آورده ان ــه به وج ــی ک ــوع صحنه های ــاس ن ــود براس ــه خ ــن محوط در ای

اســطوره ای، شــکار، تک چهــره و صحنــه ی نامفهــوم، قابــل بررســی هســتند )همــان: 217(. 
De- )در دوره ی اشــکانی از رنــگ در گچبــری اســتفاده کرده انــد کــه نمونه هایــی از ســلوکیه 

bevois, 1941: 47(، اوروک )Loftus,1857: 225(، قلعــه ضحــاک )قندگــر و دیگــران، 1383: 
203(، تاکســیلا )Marshall, 1960: 73(، آشــور )Colledge, 1977: 73( و آی خانــم )هرمــان، 
1373: 33( گــزارش شــده اســت. در قلعه یزدگــرد، به کارگیــری رنــگ در گچبــری در مقایســه بــا 
محوطه هــای هم زمــان گســترده تر و چشــمگیرتر اســت. از مجمــوع 163 قطعــه گچبــری مــورد 
مطالعــه از ایــن محوطــه، بــرروی 69 قطعــه، یعنــی 42/3 درصــد آثــارِ رنگ مشــاهده شــده اســت 
)خان مــرادی، 130:1385؛ Keall et al., 1980: 37-41(. امــروزه نشــانی از رنــگ  بــرروی 
ــا  ــه آن ه ــش ب ــل و همکاران ــه در 1980 م. کی ــده نمی شــود. در صورتی ک ــات دی برخــی از قطع
اشــاره کرده انــد رنگ هــای بــه کار رفتــه در گچبری هــای ایــن مجموعــه عبارتنــداز: قرمــز، آبــی، 
زرد، ســبز، صورتــی، بنفــش، نارنجــی و قهــوه ای. در قلعه یزدگــرد بــرای بهتــر نشــان دادن نقــوش 
و طرح هــا، زمینــه ی گچبــری را بــا رنگــی روشــن و نقــوش را بــا رنگــی پُــر رنگ تــر از زمینــه، 
ــا  ــگ، ب ــورت تک رن ــت و به ص ــورت یک دس ــوش به ص ــوارد نق ــی م ــد. در برخ ــگ کرده ان رن
رنگــی خــاص )آبــی، قرمــز و ســبز( رنگ آمیــزی شــده اســت کــه ســتون تــوکار بــا صحنــه ی 
شــکار، سرســتون زن بــا دو دلفیــن در دســت و گریفون هــا از آن جمله انــد. برخــی قطعــات نیــز 
چندرنــگ یــا پلی کــروم هســتند و بــا دو یــا بیــش از دو رنــگ، رنگ آمیــزی شــده اند )تصویــر 4(. 
ــده  ــزی از رنگ هــای زن ــد در رنگ آمی ــوان گفــت کــه در قلعه یزدگــرد، هنرمن در مجمــوع، می ت
و روشــن اســتفاده کــرده کــه علاوه بــر برجســته نمایی بیشــتر نقــوش، بــا ایجــاد تضــاد در رنــگ 
و زمینــه ی اثــر، بــه محــل گچبــری شــده شــکوه و زیبایــی دوچندانــی بخشــیده اســت. اســتفاده 
از رنگ آمیــزي در توجــه بیننــده بــه تزیینــات بنــا، کاهــش و جــذب نــور زیــاد موجــود در محیــط 
داخلــي بنــا، ایجــاد ســایه روشــن هاي مختلــف در انــواع نقــوش و درنهایت برجســته نمایي بیشــتر 

نقش مایه هــاي اصلــي، نســبت بــه دیگــر نقــوش مؤثــر بــوده اســت.
ــاً  ــزی صرف ــه رنگ آمی ــت ک ــوان گف ــاً نمی ت ــرد، دقیق ــای قلعه یزدگ ــورد گچبری ه در م
ــوده اســت؛ زیــرا در تمــام نقــوش شــش گانه  ــه نقــش یــا صحنه هــای خاصــی ب منحصــر ب
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ــفید  ــه ی س ــزیِ زمین ــی در رنگ آمی ــای مختلف ــد، از رنگ ه ــاره ش ــا اش ــه آن ه ــلًا ب ــه قب ک
رنــگ گچبــری  اســتفاده شــده اســت. نکتــه ی مهمــی کــه بایــد بــه آن اشــاره کــرد، آن اســت 
ــل  ــر عوام ــوان تأثی ــن نمی ت ــت و همچنی ــام اس ــوز ناتم ــرد هن ــای قلعه یزدگ ــه کاوش ه ک
محیطــی را در تخریــب آثــار آن نادیــده گرفــت. زیــرا طبــق گــزارش ادوارد کیــل -کاوشــگر 
محوطــه- نشــانه هایی از رنــگ در بخش هــای پایینــی دیوارهــا کــه آوار متراکــم بخش هــای 
ــرار داشــته، به دســت آمــد کــه وجــود آوار از شســته شــدن آن هــا  ــرروی آن هــا ق ــی ب فوقان
ــم  ــات، علائ ــی قطع ــت. در برخ ــرده اس ــری ک ــالانه جلوگی ــیلاب های س ــیله ی س به وس
ــه ی  ــه هم ــم ک ــوز نمی دانی ــا هن ــلاوه م ــود. به ع ــده می ش ــز دی ــی نی ــار رنگ خوردگ چندب
ــد  ــر می رس ــگاه اول، به نظ ــه؟ در ن ــا ن ــده اند ی ــزی ش ــرد رنگ آمی ــای قلعه یزدگ گچبری ه
ــش  ــل و همکاران ــتند. کی ــگ هس ــد رن ــده فاق ــه ش ــای مطالع ــه از گچبری ه ــه 103 قطع ک
هنــگام کاوش، بقایــای پــودر قهــوه ای رنگــی بــرروی انــدود اصلــی برخــی قطعــات یافتنــد که 
آن را بقایــای رنــگ فاســد شــده می داننــد. ممکــن اســت کــه فقــدان رنــگ در اثــر ریختــن 
ــالانه و  ــای س ــاختمان و بارش ه ــب س ــه تخری ــد؛ چراک ــی باش ــل اقلیم ــر عوام ــگ در اث رن
ســیلاب های منطقــه، خــود می توانــد عامــل بســیار مؤثــری در ایــن مــورد باشــد. به عــلاوه، 
ــرروی  ــی ب نشــانه هایی از رنــگ در قســمت های پایینــی دیوارهــا کــه آوار بخش هــای فوقان
آن هــا قــرار داشــته، به دســت آمــده کــه آوار از شســته شــدن آن هــا جلوگیــری کــرده اســت 
ــل روش  ــی از قبی ــا کمــک آزمایش های ــه آســانی ب ــروزه ب )Keall et al., 1980 :7-16(. ام
ــانس  ــری »لومینس ــاوری تصوی ــتفاده از فن ــا اس ــرداری ب ــان« و تصویرب ــنجی رام »طیف س
القائــی مرئــی« می تــوان آثــار رنــگ را بــرروی نمونه هایــی کــه به نظــر فاقــد رنــگ هســتند، 
شناســایی نمــود. به طــور مثــال، ایــن روش هــا در مــورد گچبری هــای اوروک در مــوزه بریتانیــا 
 Simpson( بــه کار رفتــه و رنــگ آبــی بــرروی یک سرســتون اشــکانی مشــخص شــده اســت
ــات،  ــدان امکان ــع اداری و فق ــل موان ــدگان به دلی ــفانه نگارن et al., 2012: 213-214(. متأس

ــدند.  ــرد نش ــای قلعه یزدگ ــرروی نمونه ه ــا ب ــن آزمایش ه ــام ای ــه انج ــق ب موف
ــرد  ــای قلعه یزدگ ــه در گچبری ه ــه کار رفت ــای ب ــوع رنگ دانه ه ــایی ن ــور شناس به منظ
و همچنیــن پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه -آیــا رســوب و پــودر موجــود بــر روی آثــار، رنــگ 
ــران  ــی ای ــوزه مل ــود در م ــای موج ــه ی گچبری ه ــد-، از 12 قطع ــده می باش ــد ش فاس
نمونه بــرداری گردیــد. به دلیــل موانــع اداری، امــکان نمونه بــرداری بیشــتر مهیــا نگردیــد و 
ناچــار به همیــن مقــدار بســنده شــد. نمونه  هــا در پژوهشــکده حفاظــت و مرمــت پِژوهشــگاه 
ــل  ــز تبدی ــر قرم ــی، روش »طیف ســنجی زی ــای پتروگراف ــورد آزمایش ه میراث فرهنگــی م
فوریــه« )XRF( و آزمایــش »پــراش ســنج پرتــو ایکــس« )FTIR( قــرار گرفتنــد. آزمایــش 
ــورت  ــوفت« ص ــز اس ــدل »جیم ــزان« م ــکوپ پلاری ــتفاده از »میکروس ــا اس ــی ب پتروگراف
ــه در  ــوش ک ــده طــی کاوش آذرن ــات به دســت آم ــه قطع ــر اســت ک ــه ذک ــت. لازم ب گرف
ــوند،  ــداری می ش ــاه نگه ــگری کرمانش ــتی و گردش ــی، صنایع دس ــازمان میراث فرهنگ س
ــا  ــودن آن ه ــا نب ــودن ی ــن ب ــوان رنگی ــده می ت ــه در آین ــتند ک ــگ هس ــد رن ــر فاق در ظاه
ــکانی  ــات در دوره ی اش ــن قطع ــاید ای ــرد. ش ــی ک ــه بررس ــای پیش گفت ــا آزمایش ه را ب
ــده  ــت در آین ــد اس ــه امی ــد ک ــه باش ــن رفت ــا از بی ــگ آن ه ــرور رن ــه م ــوده و ب ــن ب رنگی
ــوع  ــی و ن ــای احتمال ــه، رنگ ه ــگاهی پیش گفت ــای آزمایش ــتفاده از روش ه ــا اس ــوان ب بت

ــود.   ــایی نم ــا را شناس ــرروی آن ه ــه ب ــه کار رفت ــای ب رنگ دانه ه
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رنگ قرمز
ــرد  ــر در قلعه یزدگ ــدان گچب ــه هنرمن ــد ک ــر می رس ــود، به نظ ــای موج ــه یافته ه ــه ب ــا توج ب
ــد؛  ــار خویــش بهــره برده ان ــزی آث ــرای رنگ آمی ــگ دیگــری ب ــز بیــش از هــر رن ــگ قرم از رن
به طــوری کــه از مجمــوع 163 قطعــه ی گچبــری کــه تاکنــون از ایــن محوطــه کشــف شــده 
ــد. ایــن رنــگ، گاه به تنهایــی  ــرروی 46 قطعــه گچبــری مشــاهده گردی اســت، رنــگ قرمــز ب
ــر 5(. در  ــیده اند )تصوی ــدان بخش ــی دوچن ــا زیبای ــه گچبری ه ــا ب ــر رنگ ه ــراه دیگ و گاه به هم
ــه گروهــی خــاص از گچبری هــا  ــوان اســتفاده از رنــگ قرمــز را منحصــر ب قلعه یزدگــرد نمی ت
دانســت؛ بنابرایــن از آن در تمــام صحنه هــا و نقش مایه هــای تزیینــی اســتفاده شــده اســت. حــال 
بایــد دیــد کــه هنرمنــد بــرای ســاخت رنــگ قرمــز از چــه رنگ دانــه ای اســتفاده کــرده اســت؛ 
ــه  از  ــای اداری، از دو قطع ــود محدودیت ه ــه به وج ــا توج ــوع ب ــن موض ــه ای ــردن ب ــرای پی ب ب
ــرداری شــد، ســپس از نمونه هــای انتخــاب شــده  ــی نمونه ب گچبری هــای موجــود در مــوزه مل
در آزمایشــگاه پتروگرافــي پژوهشــکده ی حفاظــت و مرمــت مقطــع نازک-صیقلــی تهیــه شــد 
ــه به صــورت  ــن رنگ دان ــه 4X و 10X اســت. ای ــن مطالع ــه در ای ــه کار رفت ــی ب کــه بزرگ نمای
ــروپ  ــوق ایزوت ــه ی ف ــن رنگ دان ــر 6(؛ همچنی ــده می شــود )تصوی ــا کانی ژیپــس دی ــی ب ترکیب
)تک رنــگ( بــوده و انعــکاس داخلــی قرمــز تیــره دارد. بررســی فــوق نشــان داد کــه رنگ دانــه ی 
فــوق از نــوع اخُراســت. به همــراه رنگ دانــه ی فــوق کانی ژیپــس )گــچ( نیــز دیــده شــد. رنــگ 
مســتقیماً بــرروی گچبــری بــه کار رفتــه و در نتیجــه فاقد بســتر دیگــری اســت. لازم به یــادآوری 
ــرای  ــرد اســتفاده از اخُ ــد قلعه یزدگ ــای اشــکانی، همانن ــران در برخــی از محوطه ه اســت، در ای
قرمــز بــرای رنگ آمیــزی اثبــات شــده اســت؛ به طــور مثــال، محققــی ایتالیایــی به نــام »بولاتــی« 
ــرده  ــی مکشــوف از محوطــه ی  نســا شناســایی ک ــرروی مجســمه های گل ــه را ب ــن رنگ دان ای
اســت )Bollati, 2008: 188(. ایــن درحالــی اســت کــه براســاس آزمایش هــای صــورت گرفتــه 
توســط محققــان مــوزه بریتانیــا، مشــخص شــده اســت کــه هنرمنــدان اوروک نیــز از همیــن 
 Simpson( ــد ــره برده ان ــن محوطــه ی اشــکانی به ــای ای ــزی گچبری ه ــه در رنگ آمی رنگ دان
ــه ی  ــه از رنگ دان ــی های کوه خواج ــز در نقاش ــن دوره نی ــراً در همی et al., 2012: 213(. ظاه

فــوق اســتفاده شــده اســت )بهــادری و بحرالعلومــی، 1389: 9؛ باتــر، 1389: 326(. 

رنگ آبی
از مجمــوع 163 قطعــه ی گچبــری بررســی شــده، رنــگ آبــی بــه میــزان چشــمگیری )33 
مــورد( بــرروی گچبری هــای ایــن مجموعــه بــه کار رفتــه و به لحــاظ میــزان اســتفاده، بعــد 
ــگ  ــای کم رن ــز، دارای طیف ه ــگ قرم ــد رن ــگ، همانن ــن رن ــرار دارد. ای ــز ق ــگ قرم از رن
ــی  ــگ به تنهای ــی پُررن ــگ آب ــادی از رن ــدار زی ــه مق ــا ب ــه در گچبری  ه ــگ اســت ک و پُررن
ــر  ــه در تصاوی ــد؛ همان طور ک ــتفاده کرده ان ــر اس ــگ دیگ ــا چندرن ــا دو ی ــب ب ــا در ترکی ی
ــود  ــده می ش ــش گانه دی ــای ش ــی در گروه ه ــگ آب ــتفاده از رن ــود، اس ــاهده می ش 6-4 مش
ــه کار  ــتون ب ــک نیم س ــز در ی ــی نی ــان و گاه ــک انس ــاس ی ــزی لب ــرای رنگ آمی و گاه ب
ــوزه  ــود در م ــای موج ــی، از گچبری ه ــه ی آب ــوع رنگ دان ــن ن ــرای تعیی ــت. ب ــه اس رفت
ملــی نمونه بــرداری شــد. ایــن نمونــه از قطعــه ی شــماره ی QY78 A5 گرفتــه شــده کــه 
ــده  ــت آم ــرقی به دس ــد ش ــای 202 گچ گنب ــد و از فض ــان می ده ــی را نش ــه ی زن نیم تن
ــف  ــل کش ــط کی ــال 1978م. توس ــه در س ــری ک ــه ی گچب ــن قطع ــر 7(. ای ــت )تصوی اس
ــگ  ــر رن ــه علاوه ب ــت ک ــانتي متر اس ــرض 22 س ــانتي متر و ع ــول 31 س ــده، دارای ط ش

 تصویــر 5. رنــگ قرمــز بــرروی گچبری هــای 
قلعه یزدگــرد )نگارنــدگان، 1385(.

 تصویــر 6. ســمت چــپ: گچبــری بــا نقــش 
ــه از  ــان ک ــبانی یون ــدای ش ــان خ ــه پ بالاتن
ــت  ــده اس ــرداری ش ــه ب ــز نمون ــگ قرم آن رن
)نگارنــدگان(. تصویــر ســمت راســت: ویژگــی 
میکروســکوپی از رنگ دانــه قرمــز )نگارنــدگان، 

.)13۹4

ــه از  ــش زن ک ــا نق ــری ب ــر 7. گچب  تصوی
آن رنــگ آبــی نمونه بــرداری شــده اســت 

)نگارنــدگان، 13۹4(.
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ــده می شــوند.  ــرروی آن دی ــز ب ــی، زرد و نارنجــی نی ــز، ســیاه، صورت ــی، رنگ هــای قرم آب
ــرای  ــور ب ــن منظ ــد. به همی ــتفاده ش ــی از روش FTIR اس ــه ی آب ــی رنگ دان ــت بررس جه
ــیم  ــد پتاس ــر برمی ــا 70 براب ــه ب ــرم از نمون ــد میلی گ ــدار چن ــا، مق ــازی نمونه ه آماده س
ــفاف  ــرص ش ــه ق ــل ب ــلاء تبدی ــده و تحــت خ ــاییده ش ــق س ــاون عقی ــک ه )KBr( در ی
FT-IR ــتگاه ــا دس ــر ب ــورد نظ ــه م ــپس از نمون ــد. س ــر گردی ــک میلی مت ــت ی ــا ضخام ب

مــدل Nicolet 510P طیف گیــری شــد کــه طیــف FTIR آن نشــان دهنده ی وجــود 
ــه ی  ــی ناحی ــا وجــود نوارهــای جذب ــف FTIR ب ــرا طی ــود؛ زی ــی مصــری ب ــه ی آب رنگ دان
cm-1 )480، 525، 758، 788، 1005، 1051، 1159( وجــود آبــی مصــری را تأییــد می کنــد 
ــه  ــود ک ــز ب ــس( نی ــاوی ســولفات کلســیم )ژیپ ــه، ح ــن رنگ دان ــن ای ــر 8(. همچنی )تصوی
ــان از صحــت  ــرای اطمین ــه ی بســتر باشــد. ب ــه لای ــق ب ــد متعل ســولفات موجــود، می توان
 30Ma ــان ــدت جری ــه در ش ــد و نمون ــتفاده گردی ــش XRD اس ــوق از آزمای ــش ف آزمای
ــی  ــه ی آب ــود رنگ دان ــز وج ــش XRD نی ــه ی آزمای ــد. در نتیج ــز ش ــاژ 40Kv آنالی و ولت

ــر 9(. ــد نمــود )تصوی مصــری  را تأیی
ــه از  ــت ک ــری اس ــاز بش ــه ی دست س ــن رنگ دان ــری، قدیمی تری ــی مص ــه ی آب رنگ دان
 Gaetani et al.,( هــزاره ی ســوم ق.م. بــرای رنگ آمیــزی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت
ــوادی  ــا فرمــول ســیلیکات مــس کلســیم  از حــرارت دادن م ــه ب ــن رنگ دان 14 :2004(  ای
چــون ســیلیس )شــن و ماســه(، کلســیم )به عنــوان مثــال کلســیت یــا ســنگ آهــک(، مــس 
ــه ی  ــی در درج ــاده ی قلیای ــک م ــی از ی ــدار کم ــا مق ــراه ب ــت( هم ــال مالاکی ــوان مث )به عن
 Tite,( حــرارت 850 تــا 1000 درجــه ی ســانتی گراد به صــورت پــودر ســاخته می شــد
39 :1987(. در دوران تاریخــی ایــران نیــز هماننــد بین النهریــن، مصــر و شــرق مدیترانــه از 
ایــن رنگ دانــه در تزیینــات معمــاری اســتفاده گردیــد. آزمایش هــای صورت گرفتــه در مــوزه 
ــه دوره ی اشــکانی تعلــق  ــه در گچبری هــای اوروک کــه ب ــا، اســتفاده از ایــن رنگ دان بریتانی
ــن  ــر آن از ای ــت )Simpson et al., 2012: 213-214(؛ علاوه ب ــرده اس ــت ک ــد را ثاب دارن
ــتفاده  ــز اس ــا نی ــکانیِ نس ــه ی اش ــی محوط ــمه های گل ــزی مجس ــرای رنگ آمی ــه ب رنگ دان

    .)Bollati, 2008: 196; Appolonia et al., 2008: 204( ــت ــده اس ش

ــده از  ــت آم ــف FT-IR به دس ــر 8. طی تصوی
ــدگان، 13۹4(.   ــی رنــگ )نگارن ــه ی آب نمون
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ــده از  ــت آم ــف XRD به دس ــر ۹. طی  تصوی
نمونــه ی آبــی رنــگ )نگارنــدگان، 13۹4(.

رنگ صورتی
از مجمــوع 163 قطعــه ی گچبــری بررســی شــده، رنــگ صورتــی در رنگ آمیــزی 10 قطعــه از 
گچبری هــای قلعه یزدگــرد اســتفاده شــده اســت. از مهم تریــن قطعاتــی کــه رنــگ صورتــی در آن 
بــه کار رفتــه، گچبری هایــی بــا موضــوع نیکــه، الهــه ی پیروزی اســت که رنــگ صورتــی در لباس 
وی اســتفاده اســت. لازم بــه ذکــر اســت کــه از ایــن رنــگ در دوره ی اشــکانی در گچبری هــای 
ــواری  ــی های دی ــای اوروک )Simpson et al., 2012: 213(، نقاش ــاک، گچبری ه قلعه ضح
خواجــه )باتــر، 1389(، نقاشــی های دیــواری نســا )Pilipko, 2005: 136( اســتفاده شــده اســت. 
ــه ی انتخــاب شــده مــورد  ــه در گچبر ی هــای قلعه یزدگــرد، نمون ــوع رنگ دان ــرای شناســایی ن ب
آزمایــش پتروگرافــي قــرار گرفــت. همان طورکــه در تصویــر 10 دیــده می شــود، ایــن رنگ دانــه 
ایزوتــوپ )تک رنــگ( بــوده و انعــکاس داخلــی قرمــز تیــره دارد. درواقــع نمونــه ی فــوق به همــراه 
رنــگ قرمــز در زیــر میکروســکوپ، دارای خصوصیــات مشــابهی بــوده و بــه احتمــال زیــاد دارای 
ترکیــب یکســان هســتند؛ البتــه رنــگ آن هــا بــا توجــه بــه غلظت شــان متفــاوت اســت. در نتیجه 
می تــوان چنیــن اســتنباط کــرد کــه رنگ دانــه ی فــوق از نــوع اخُراســت. رنــگ مســتقیماً بــرروی 

گچبــری بــه کار رفتــه و در نتیجــه فاقــد بســتر دیگری اســت. 

رنگ سبز
ــت. در  ــه اس ــه کار رفت ــرد ب ــای قلعه یزدگ ــه در گچبری ه ــت ک ــی اس ــبز از رنگ های ــگ س رن
بیــن 163 قطعــات بررســی شــده، 17 قطعــه دارای ایــن رنــگ هســتند. برخــی قطعــات همچون 
ــا رنــگ ســبز رنگ آمیــزی شــده و در  نیم ســتونی کــه دارای صحنــه ی شــکار اســت، کامــلًا ب
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نمونــه ی  چــپ:  ســمت   .10 تصویــر   
مــورد ازمایــش؛ ســمت راســت: ویژگــی 
صورتــی  رنگ دانــه ی  از  میکروســکوپی 

.)13۹4 )نگارنــدگان، 

تصویــر 12. طیــف FT-IR از رنگ دانــه ی 
ــدگان، 13۹4(.   ــبز )نگارن س

برخــی قطعــات نیــز رنــگ ســبز در ترکیــب بــا رنگ هــای دیگــر بــه کار رفتــه اســت. ایــن رنــگ 
را بــرروی قطعــات بــا نقش مایه هــای انســانی، حیوانــی و عناصــر معمارانــه می تــوان مشــاهده 
 FT-IR از روش QY76 A234 ــماره ی ــه ی ش ــه ی قطع ــوع رنگ دان ــن ن ــرای تعیی ــود. ب نم
اســتفاده شــد )تصویــر 11(. پــس از طیف گیــری مشــخص شــد کــه بــا توجــه به وجــود نوارهــای 
ــیلیکاتی،  ــاده ی س ــک م ــود ی ــل وج ــی 800، 439، 462 و cm-1979 به دلی ــی در نواح جذب
ــر 12(؛ به عــلاوه مشــخص شــد  ــا ســبز ســیلو باشــد )تصوی ــوع ســبز خاکــی ی ــه از ن رنگ دان
کــه لایــه ی بســتر شــامل ســولفات کلســیم )ســنگ گــچ( و کربنــات کلســیم )ســنگ آهــک( 
ــت و در  ــورت گرف ــز ص ــش XRD نی ــه ی آزمای ــوع رنگ دان ــان از ن ــور اطمین ــت. به منظ اس
ــبز  ــا س ــی ی ــبز خاک ــه ی س ــود. رنگ دان ــد نم ــی  را تأیی ــبز خاک ــه ی س ــود رنگ دان نتیجــه وج
ــوده ی گِل اســت کــه معمــولًا ترکیبــی از ســلادونیت  ــه ای طبیعــی به شــکل ت ســیلو، رنگ دان
ــرده و  ــرد ک ــن گل را خ ــگ، ای ــد رن ــرای تولی ــد )Scott, 2015: 11(. ب ــت می باش و گلوکنی
ــرده و  ــودر ک ــی آن را پ ــه ی نهای ــرای جــدا کــردن ناخالصی هــا می شســتند، در مرحل ســپس ب
جهــت رنگ آمیــزی از آن اســتفاده می کردنــد )Varichon, 2000: 210-211(. اســتفاده از ســبز 
خاکــی در ایــران و بین النهریــن کمتــر شــناخته شــده و طبــق اطلاعــات موجــود، نخســتین بار در 
دوره ی هلنــی در مصــر و لوانــت اســتفاده گردیــد )Kakoulli, 2009: 46(. در ایــن دوره در مصر، 
فلســطین و قبــرس، رنگ دانــه ی ســبز خاکــی بــا رنگ دانــه ی آبــی مصــری ترکیــب می شــد کــه 
حاصــل آن، رنــگ آبــی مایــل بــه ســبز یــا ســبز مایــل بــه آبــی می شــد؛ البتــه به تنهایــی هــم 
در نقاشــی های دیــواری و ســایر آثــار تاریخــی بــه کار رفتــه اســت )Kakoulli, 2002: 80(. در 
دوره ی اشــکانی از ایــن رنگ دانــه بــرای رنگ آمیــزی گچبری هــای اوروک هــم اســتفاده شــده 

.)Simpson et al., 2012: 214( اســت

رنگ زرد
رنــگ زرد از دیگــر رنگ هــای بــه کار رفتــه در گچبری هــای قلعه یزدگــرد اســت کــه از مجمــوع 
163 قطعــه، در 22 قطعــه مشــاهده گردیــد. ایــن رنــگ در نقــوش انســانی و عناصر معمارانــه و در 
کنــار رنگ هــای دیگــر، از جملــه رنــگ: قرمــز، آبــی و ســبز بــه کار رفتــه اســت. نمونــه ی انتخاب 

 تصویــر 11. قطعــه گچبری برای شناســایی 
ــدگان، 13۹4(. رنگ دانه ی ســبز )نگارن
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ــورد  ــه ی م ــپ: قطع ــمت چ ــر 13. س  تصوی
ــت:  ــمت راس ــگ زرد؛ س ــرای رن ــش ب آزمای
زرد  رنگ دانــه ی  از  میکروســکوپی  ویژگــی 

)نگارنــدگان، 13۹4(.

شــده بــا شــماره ی حفــار QY76 A26 در آزمایشــگاه پتروگرافــی مــورد آزمایــش قــرار گرفــت و 
مقطــع تهیــه شــده از آن در زیــر میکروســکوپ خصوصیــات مشــابهی شــبیه رنگ دانــه ی  قرمز و 
زرد را نشــان داد و در نتیجــه از نــوع اخُــرای زرد اســت )تصویــر 13(. در دوره ی اشــکانی از رنــگ 
 Pilipko,( زرد بــر روی آثــاری همچــون: مجســمه، گچبــری و نقاشــی دیواری از محوطــه ی نســا
fig.11 ,153 :2002؛ bollati, 2008:188(، کوه خواجــه )بهــادری و بحرالعلومــی، 1389: 9( و 
اوروک )Simpson et al., 2012: 213( اســتفاده شــده کــه آزمایش هــای صورت گرفتــه ثابــت 

کــرده کــه رنگ دانــه ی مــورد اســتفاده در ایــن آثــار، اخُــرای زرد بــوده اســت.

سایر رنگ ها
علاوه بــر رنگ هایــی کــه بــه آن هــا اشــاره شــد، بــرروی گچبری هــای قلعه یزدگــرد 
رنگ هایــی دیگــری هــم بــه کار رفتــه اســت کــه عبارتنــداز: نارنجــی، بنفــش، قهــوه ای. نکتــه ی 
جالبــی کــه بایســتی بــه آن اشــاره کــرد، آن اســت کــه محوطــه ی قلعه یزدگــرد در حال حاضــر 
تنهــا محوطــه ای از روزگار اشــکانی اســت کــه رنــگ بنفــش بــرروی گچبری هــای آن گــزارش 
شــده اســت )Keall et al., 1980: 16(؛ در حال حاضــر از رنگ هــای بنفــش و قهــوه ای 
بــر روی قطعــات موجــود اثــری نیســت و کیــل در حیــن کاوش بــه آن هــا برخــورد کــرده و دقیقــاً 
مشــخص نیســت کــه رنــگ بنفــش بــرروی کــدام قطعــه و در چــه صحنــه ای مــورد اســتفاده 
قــرار گرفتــه اســت. لازم بــه یــادآوری اســت کــه از رنــگ قهــوه ای بــرروی قطعــه ای بــا نقــش 
گــوزن اجــرا شــده اســت )Ibid: 39(. همان طورکــه گفتــه شــد، گچبری هــای موجــود در مــوزه، 
بخشــی از گچبری هــای متعلــق بــه مجموعــه ی قلعه یزدگــرد اســت و سرنوشــت بخشــی از ایــن 
گچبری هــا نامشــخص اســت؛ کمــا این کــه برخــی از قطعــات تکــراری هــم توســط کاوشــگر 
مجــدداً در زیــر خــاک مدفــون شــده اســت. متأســفانه مقــدار رنــگ نارنجــی بــرروی دو قطعــه ی 
گچبــری موجــود در مــوزه، انــدک بــود و امــکان جداســازی آن هــا وجــود نداشــت. به همیــن دلیل 
ــه امکان پذیــر نبــود. نکتــه ی دیگــری کــه  ــرداری از آن هــا جهــت تعییــن نــوع رنگ دان نمونه ب
بایســتی بــه آن توجــه کــرد، آن اســت کــه بــرروی برخــی از گچبری هایــی کــه به ظاهــر فاقــد 
رنــگ هســتند، رســوبات تیــره ای وجــود دارد کــه نگارنــدگان احتمــال دادنــد کــه ایــن رســوبات 
ــرروی گچبری هــا باشــد؛ به همیــن خاطــر از رســوبات فــوق  ــای رنــگ موجــود ب بایســتی بقای
نمونه بــرداری به عمــل آمــد کــه مــورد مطالعــه ی پتروگرافــی قــرار گرفتنــد. درواقــع نمونه هــای 
ــه دو  ــر کانــی ژیپــس کــه ب فــوق، مجموعــه ای از رســوبات ریــز و درشــت اســت کــه علاوه ب
فــرم ریــز بلــور و درشــت بلــور )متبلــور( دیــده می شــود، کانی هــای اکســید آهــن و کلســیت نیــز 
دیــده می شــود. همچنیــن مقــدار کمــی رنگ دانه هــای قرمــز، آبــی و ســبز نیــز در کنــار قطعــات 
کانــی ژیپــس وجــود دارنــد )تصویــر 14(؛ بنابرایــن می تــوان احتمــال داد کــه به دلیــل نامســاعد 
بــودن شــرایط نگهــداري قطعــات، بــارش نــزولات جــوی و فاســد شــدن رنگ هــا بــرروی برخی 

ــده اســت. قطعــات، لکه هــای تیــره ای به شــکل رســوب برجــای مان

نتیجه گیری
ــن  ــا و مضامی ــری، نقش مایه ه ــراوان گچب ــات ف ــود تزیین ــا وج ــرد ب ــه ی قلعه یزدگ مجموع
ــدد و  ــه تع ــی رود ک ــمار م ــکانی به ش ــمند اش ــای ارزش ــی از محوطه ه ــرد، یک منحصربه ف
ــا  ــن دوره ب ــن بناهــای ای ــات آن تاحــدی پاســخگوی چگونگــی نحــوه ی تزیی ــوع تزیین تن
ــانی،  ــای: انس ــروه نقش مایه ه ــش گ ــوق در ش ــای ف ــت. گچبری ه ــری اس ــر گچب عنص

 تصویــر 14. رنگ دانه هــای ســبز، آبــی 
ــات  ــار قطع ــوب در کن ــود در رس ــز موج و قرم
ــور  ــازنده، ن ــزای س ــر اج ــس و دیگ کانی ژیپ

)PPL(، )نگارنــدگان، 13۹4(.
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ــتند.  ــته بندی هس ــل دس ــی، قاب ــه و ترکیب ــر معماران ــی، عناص ــی، گیاه ــی، هندس حیوان
ــی،  ــبز، نارنج ــز، س ــی، قرم ــداز: آب ــا عبارتن ــن گچبری ه ــه در ای ــه کار رفت ــای ب رنگ ه
ــده  ــاد ش ــای ی ــه در گچبری ه ــه کار رفت ــای ب ــی. رنگ ه ــوه ای، زرد و صورت ــش، قه بنف
ــان  ــر نش ــن ام ــوردار اســت و ای ــان برخ ــای هم زم ــه محوطه ه ــی نســبت ب ــوع بالای از تن
ــگ اســت.  ــگ و مهندســی رن ــه رن ــه نســبت ب ــن محوط ــدان ای ــالای هنرمن ــی ب از آگاه
باوجــود گذشــت زمــان زیــادی کــه از تولیــد ایــن آثــار می گــذرد هنــوز بســیاری از قطعــات 
ــی همچــون: اوروک،  ــه در محوطه های ــا آن ک ــدگار هســتند؛ ب ــده و مان دارای رنگ هــای زن
ــا در  ــم، ام ــروکار داری ــن س ــای رنگی ــا گچبری ه ــم ب ــور ه ــلوکیه و آش ــاک، س قلعه ضح
قلعه یزدگــرد رنگ هــا بــه زیبایــی در کنــار یکدیگــر قــرار گرفتــه و زیبایــی دوچندانــی بــه 
ــی  ــداد قابل توجه ــا تع ــتند، ام ــگ هس ــار تک رن ــی از آث ــه برخ ــا آن ک ــیده اند. ب ــر بخش اث
ــه در  ــه ای ک ــده اند، به گون ــزی ش ــگ رنگ آمی ــا چندرن ــا دو ی ــن ب ــای رنگی از گچبری ه
ــگ  ــری چندرن ــع گچب ــد. درواق ــتفاده کرده ان ــاوت اس ــگ متف ــش رن ــات از ش ــی قطع برخ
ــمار  ــه به ش ــن مجموع ــای ای ــای گچبری ه ــن ویژگی ه ــی از مهم تری ــروم یک ــا پلی ک ی
ــه کار  ــا ب ــام نقش مایه ه ــگ در تم ــه از رن ــد ک ــان می ده ــا نش ــی گچبری ه ــی رود. بررس م

ــه ای خــاص نمی باشــد. ــا صحن ــش ی ــص نق ــن مخت ــری رنگی ــه و گچب رفت
آزمایش هــای صورت گرفتــه بــرروی گچبری هــای قلعه یزدگــرد نشــان داد کــه در 
ــری  ــی مص ــون آب ــی همچ ــا از رنگ دانه های ــزی گچبری ه ــرای رنگ آمی ــرد ب قلعه یزدگ
بــرای رنــگ آبــی، ســبز خاکــی یــا ســبز ســیلو بــرای رنــگ ســبز و از اخُــرا بــرای رنگ هــای 
ــرای رنگ آمیــزی گچبری هــا فقــط  قرمــز، زرد و صورتــی اســتفاده شــده اســت. درواقــع ب
ــورد  ــی م ــا آل ــون رنگ دانه هــای گیاهــی ی ــی اســتفاده شــده و تاکن از رنگ دانه هــای معدن
ــه ای  ــه رنگ دان ــری ک ــی مص ــه ی آب ــود رنگ دان ــت. وج ــده اس ــایی نش ــتفاده، شناس اس
دست ســاز و مصنوعــی اســت، در میــان رنگ دانه هــای طبیعــی مــورد اســتفاده در 
ــرای نخســتین بار اســت کــه در چهارچــوب  ــرا ب ــن محوطــه بســیار ارزشــمند اســت؛ زی ای
ــردد. در  ــات می گ ــکانی اثب ــار دوره ی اش ــه در آث ــن رنگ دان ــود ای ــران وج ــی ای ــرز کنون م
ــی  ــز از آب ــت نی ــکانی اس ــه دوره ی اش ــوط ب ــه مرب ــن ک ــه ی اوروک در بین النهری محوط
ــم و  ــوز نمی دانی ــد. هن ــتفاده کرده ان ــری اس ــات گچب ــزی قطع ــرای رنگ آمی ــری ب مص
مدرکــی در دســت نداریــم کــه رنگ دانــه ی آبــی مصــری وارداتــی اســت و یــا این کــه در 
محــل ســاخته شــده اســت. مطالعــات صورت گرفتــه توســط متخصصــان عصــر هخامشــی، 
نشــان داده کــه از ایــن رنگ دانــه بــرای ایجــاد رنــگ آبــی در نقش برجســته های 
ــه  ــتین باری نیســت ک ــن نخس ــن ای ــود؛ بنابرای ــه ب ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس هخامنشــی م
ــرا  ــه اســت. از آن جایی کــه اخُ ــه کار رفت ــاور ب ــران پهن ــری ای ــار هن ــه در آث ــن رنگ دان از ای
ــه ای اســت کــه رنگ هــای مختلــف آن از قبیــل قرمــز و زرد در جای جــای ایــران  رنگ دان
ــا دوره ی  ــه ی اســتفاده از آن از دوران نوســنگی ت ــت می شــود و اســتحصال آن و طریق یاف
اشــکانی در ایــران شــناخته شــده بــود؛ بنابرایــن اســتفاده از آن، فرآینــدی وارداتــی و پیچیــده 
ــز  ــه نی ــا، اوروک و کوه خواج ــه نس ــرد از جمل ــان قلعه یزدگ ــای هم زم ــود. در محوطه ه نب

ــده اســت. ــتفاده ش ــز و زرد اس ــرای قرم ــزی از اخُ ــرای رنگ آمی ب

سپاسگزاری
ــری جهــت  ــدی و اکب ــری، عاب ــژه از خانم هــا: گرجــی، می ــران به وی ــی ای ــوزه مل از مســؤلین م
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