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چکیده
موقعیــت جغرافیایــی جزیــرۀ قشــم در ســواحل شــمالی خلیج فــارس و دهانــۀ تنگــۀ هرمــز و 
گســتردۀ تجــاری  قرارگرفتــن آن در مســیر راه هــای ارتباطــی از دیربــاز ســبب رونــق ارتباطــات 
بــا دیگرمناطــق، به ویــژه بــا جنــوب خلیج فــارس شده اســت. طــی دو فصــل بررســی های 
فروردیــن  و   1390 اســفند  و   1385 ســال های  در  کــه  قشــم  جزیــرۀ  باستان شــناختی 
تعــداد  و  شــد  شناســایی  باســتانی  محوطــۀ   161 ع  درمجمــو اســت؛  انجام گرفتــه   1391
ازنظــر  کــه  آمــد  به دســت  بدون لعــاب  منقــوش  گونــۀ  ســفالینه های  از  قابل ملاحظــه ای 
گســترده ای  کندگــی  گونه ســفال دارای پرا جایــگاه و ســیرتحول حائــز اهمیــت هســتند. ایــن 
آن در طــول  تولیــد  به نظــر می رســد  و  بــوده  و جنوبــی خلیج فــارس  در ســواحل شــمالی 
ــه یکــی  دوران اســلامی در سرتاســر ســواحل شــمالی و جنوبــی خلیج فــارس رواج داشــته و ب
کالاهــای اصلــی بــرای تجــارت تبدیل شده اســت، امــا مطالعــات باستان شــناختی بیشــتر  از 
برحوضــۀ جنوبــی خلیج فــارس متمرکــز بــوده اســت و اطلاعــات باستان شناســان از حوضــۀ 
گونــۀ  کافــی اســت؛ لــذا درراســتای شــناخت و معرفــی ایــن  کنــده و نا شــمالی مــوردی، پرا
کانی شناســی آن، 14 نمونــه جهــت بررســی های  کمتــر شــناخته شــده در ایــران و بــا هــدف 
میکروســکوپی انتخــاب و نمونه هــا بــا روش آنالیــز مقاطع نــازک پتروگرافــی و بــا اســتفاده 
انجام شــده  میکروســکوپی  مطالعــات  شــد.  بررســی  نــوری  پلاریــزان  میکروســکوپ  از 
بــدون  منقــوش  ســفال های  هم چــون:  پرســش هایی  بــه  پاســخ گویی  بــرای  تلاشــی بود 
کانی شناســی دارای چــه ویژگی هایــی هســتند؟ چــه شــباهت ها  لعــاب جزیــرۀ قشــم از نظــر 
ــت  کیفی ــود دارد؟ و  ــده وج ــای آزمایش ش ــان نمونه ه ــا در می کانی ه ــر  ــی از نظ و تفاوت های
ــد  ــازک مشخص ش ــۀ مقاطع ن ــی و مطالع ــت؟ در بررس ــه اس ــفال ها چگون ــت س ــزان پخ و می
گــرس  باتوجــه بــه این کــه جزیــرۀ قشــم ازلحــاظ جایــگاه زمین شناســی در پهنــۀ ســاختاری زا
کربناتــه و ماسه ســنگی رخنمــون  چین خــورده جای گرفتــه اســت؛ در آن واحدهــای رســوبی 
دارد. اجــزای پرکننــدۀ قطعــات بــا منشــأ آذریــن و رســوبی بــا اجــزای مشــابه می باشــد. 
کوارتــز اســت و تمامــی نمونه هــا بــه جــز یــک نمونــه  کانــی در ســاختار نمونه هــا  متداول تریــن 
کانی هــا و ســنگ های متفــاوت در نمونه هــا قابل توجــه  grog دارنــد، امــا وجــود برخــی 
ــرآن تمامــی نمونه هــا دارای ســاختاری مشــابه و دارای بافــت پورفیــری  می باشــد. علاوه ب
کســید آهــن اســتفاده شــده اســت و پخــت غالــب  می باشــند. در رنــگ تمامــی نمونه هــا از ا

کافــی بوده اســت. ســفال ها در حــدود 800 درجــۀ ســانتی گراد و به حــد 
کلیــدواژگان: ســفال گونــۀ منقوش بدون لعــاب، دوران اســلامی، پتروگرافی، خلیج فارس، 

جزیرۀ قشــم.

کارشناسی ارشــد باستان شناســی،  I. دانش آموختــۀ 
دانشــگاه  انســانی،  علــوم  و  ادبیــات  دانشــکدۀ 

ایــران. شــهرکرد،  شــهرکرد، 
دانشــکدۀ  باستان شناســی،  گــروه  دانشــیار   .II
شــهرکرد،  دانشــگاه  انســانی،  علــوم  و  ادبیــات 

مســئول(. )نویســندۀ  ایــران  شــهرکرد، 
shateri.mitra@lit.sku.ac.ir

دانشــکدۀ  باستان شناســی،  گــروه  دانشــیار   .III
شــهرکرد،  دانشــگاه  انســانی،  علــوم  و  ادبیــات 

ایــران. شــهرکرد، 

»زهــرا  پایان نامــۀ  از  ج  مســتخر مقالــه  ایــن   .*
بــا عنــوان »معرفــی، مطالعــه و  بخــت آور« اســت 
دورۀ  منقــوش  گونــۀ  ســفالینه های  طبقه بنــدی 
کــه بــا راهنمایــی »میتــرا  اســلامی جزیــرۀ قشــم« 
ــه در  ک ــروزاده«  ــا خس ــاورۀ »علیرض ــاطری« و مش ش

اســت. گرفتــه  انجــام  دانشــگاه شــهرکرد 

14
00

ار 
هـ

م، ب
هـ

زد
 یا

رۀ
دو

 ،2
8 

رۀ
ما

ش

ان
یر

ی ا
اس

شن
ان 

ست
ی با

ها
ش 

وه
 پژ

می
 عل

مۀ
لنا

ص
ف

P.
 IS

SN
: 2

34
5-

52
25

 &
 E

. I
SS

N
: 2

34
5-

55
00



  شمارۀ 28، دورۀ یازدهـــــــم، بهــــــــار 1541400

مقدمه
خ ســاز و عمدتــاً به شــکل  گونــۀ منقــوش قشــم، ســفالی بدون لعــاب، دست ســاز یــا چر ســفال 
گســترۀ زمانــی و مکانــی  کــوزه ســاخته شــده اســت.  کاســه و یــا  دیــگ، دیگچــۀ پخت وپــز، 
تولیــد ایــن ســفال در دوران اســلامی حداقــل از دورۀ میانــه تــا اواخــر دورۀ قاجاریــه و در 
گســترش،  سرتاســر ســواحل شــمالی و جنوبــی خلیج فــارس بــوده اســت و بــا توجــه بــه ایــن 
یکــی از اقــلام اصلــی در تجــارت میــان محوطه هــای شــمال و جنــوب خلیج فــارس به شــمار 

ــت. ــه اس می رفت
در  اســلامی  دوران  محوطه هــای  معطــوف  کنــون  تا باستان شناســان  تمرکــز  عمــده 
کــه باوجــود اهمیــت ســواحل  ســواحل جنوبــی خلیج فــارس بــوده اســت، ایــن در حالی ســت 
ــن دوره در  ــه ای ــوط ب ــه ای مرب ــچ محوط ــوز هی ــلامی، هن ــارس در دوران اس ــمالی خلیج ف ش
گاهــی  کاوش نشــده اســت و به همیــن دلیــل شــناخت و آ ایرانــی خلیج فــارس  ســواحل 
ــۀ منقــوش در ســواحل شــمالی  گون کیفــی ســفال های  ــی و  کمّ پژوهشــگران از ویژگی هــای 
کانی شناســی  درخصــوص  اطلاعاتــی  هیچ گونــه  اساســاً  و  بــوده  ناچیــز  و  انــدک  بســیار 
ســفال های ایــن منطقــه در اختیــار پژوهشــگران نیســت؛ به همیــن جهــت ضــرورت آن 
به عنــوان  اســلامی  پتروگرافــی ســفال های بدون لعــاب دوران  تــا مطالعــۀ  احســاس شــد 
گونــۀ رایــج و مهــم ســفالی از مجموعــه ســفال های به دســت آمــده از دو فصــل بررســی   یــک 

گیــرد.  »علیرضــا خســروزاده« در قشــم مدنظــر قــرار 
که در بهمن و اســفند ســال 1385 و با شناســایی 53  فصل نخســت بررســی های قشــم 
گــون انجــام شــد بــر بخش هــای شــرقی تر جزیــره و در منطقــه ای  گونا محوطــه از دوره هــای 
کــه قشــم، درگهــان و شــیب دراز در ســه ضلــع آن قــرار دارنــد، متمرکــز بــود و ازمیــان تعــداد 
ــا  ــن محوطه ه ــت. ای ــق داش ــلامی تعل ــه دوران اس ــه ب ــده، 47 محوط ــاد ش ــای ی محوطه ه
در محــدودۀ روســتاهای شــیب دراز، باغ بــالا، برکه خلــف، جی جیــان، خالدیــن، درگهــان، 
ــرار  ــل گل ق ــن و نخ ــدان، مس گیاه ــهیلی،  ــک، س ــو، زیران ــکان، ریگ ــاه، رم ــتان، رمچ دیرس
داشــتند. فصــل دوم بررســی نیــز در اســفند 1390 و فروردیــن 1391 انجــام شــد. در ایــن 
ع 137 محوطــه مربــوط بــه دوره هــای مختلــف، 116 محوطــه مربــوط بــه  فصــل از مجمــو
دوران اســلامی بــود. محــدودۀ مــورد بررســی در فصــل دوم شــامل محــدودۀ غربــی و مرکــزی 
جزیــرۀ قشــم بــوده اســت و محوطه هــا در محــدودۀ روســتاهای باســعیدو، بنــدر لافــت، 
بنگالــی، بی پشــت، تمبــان، تــم ســنتی، توریــان، جی جیــان، درکــو، درســتکو، دولاب، 
گــوران،  گربــه دان،  گامبــرون،  کوزیــن،  کوشــه،  کنــار ســیاه،  کانــی،  کاروان،  صلــخ، طبــل، 
نقاشــه، هفــت رنگــو و هلــر قــرار داشــتند )خســروزاده و مرتضایــی، 1394: 64(، )تصویــر 1(. 
گونه هــای مختلــف به دســت  آمــده  از ایــن دو بررســی،  حــدود 3500 قطعــه ســفال از 
کــه تعــداد 14 عــدد نمونــه ســفال منقــوش بدون لعــاب از فصــل اول بررســی های  اســت 
ــت  ــلامی، جه ــر اس ــر دوران متأخ ــا اواخ ــلام ت ــی اس ــه دوران میان ــق ب ــناختی متعل باستان ش

مطالعــات پتروگرافــی انتخــاب شــدند.
بــرای  تجربــی  علــوم  به ویــژه  مختلــف  علــوم  از  اســتفاده  گذشــته  دهــۀ  چندیــن  از 
ســفال  آنجایی کــه  از  اســت.  یافتــه  رواج  باستان شناســی  داده هــای  تجزیه  وتحلیــل 
محوطه هــای  از  باستان شناســان  کــه  اســت  فرهنگــی  دادۀ  گیرتریــن  فرا و  فراوان تریــن 
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باســتانی  محوطه هــای  کندگــی  پرا  .1 تصویــر   
 :1394 مرتضایــی،  و  )خســروزاده  قشــم  جزیــرۀ 

. )6 7

گــون  گونا باســتانی به دســت می آورنــد، آن را متناســب بــا اهــداف خــود و بــا رویکردهــای 
کــه  مایکروســکوپی و میکروســکوپی مــورد بررســی قــرار می دهنــد. یکــی از ایــن روش هــا 
کــه بیــش  کمــک آن می تــوان بــه آنالیــز مــواد معدنــی پرداخــت؛ روش پتروگرافــی اســت  بــه 
از یــک قــرن از بهره گیــری آن در مطالعــات میراث فرهنگــی می گــذرد )رازانــی و همــکاران، 

.)46  :1395
ســنگ ها  طبقه بنــدی  و  توصیــف  در  زمین شناســی  مطالعــات  از  پتروگرافــی  اســاس 
گرفتــه اســت. در ایــن شــیوه، بــه ســفال به عنــوان یــک ســنگ مصنوعــی نــگاه  نشــأت 
می شــود )Rice, 1987: 376(. اســتفاده از ایــن شــیوه در تحلیــل ســفال های باســتانی، 
کــه نشــان داد  کســی بــود  کیلینتــون ســربی« نخســتین  ســابقۀ چنــد ده ســاله دارد. »هنــری 
 Peterson,( صفــات بصــری مــواد معدنــی در زیــر نــور مغناطیســی، قابل تشــخیص هســتند
4-3 :2009(. اســتفاده از ایــن روش در مطالعــات ســفال، توســط »آنــا شــپرد«1 در قــرن 
بیســتم میــلادی پایه گــذاری شــد )نظــری، 1392: 36(. پتروگرافــی بــه شناســایی محتــوای 
غیرپلاســتیکی می پــردازد و امــکان مقایســۀ مســتقیم بــا زمین شناســی منطقــه را فراهــم 
می کنــد )Rice, 1987: 415; Whitbread, 1995: 80(؛ بدین ترتیــب بــا ایــن روش، ســه 
کــه عبارتنــداز: اطلاعــات دقیــق در رابطــه بــا  کــرد  جنبــۀ ســاختار ســفال را می تــوان بررســی 
ک رُس، تعییــن ماهیــت و ویژگی هــای  کانی شناســی به منظــور تعییــن منشــأ خــا ترکیــب 
اجــزا غیرپلاســتیکی و خــواص مشــخصی از آن اجــزا هم چــون انــدازۀ ذرات و توزیــع و ارتبــاط 
کــه بــه درک روش ســفالگر بــرای آماده ســازی و شــکل دهی خمیــر ســفال   آن هــا بــا یکدیگــر 
کمــک می کنــد، و تخمیــن دمــای پخــت براســاس تغییــر و تحــولات مــواد معدنــی در دمــای 

.)Rieder, 2004: 110-115( بــالا
برهمین اســاس جهــت مطالعــات پتروگرافــی تعــداد 14 عــدد نمونــه ســفال منقــوش 
کــه بــه بــازۀ زمانــی  بدون لعــاب از نخســتین فصــل بررســی های باستان شــناختی قشــم 
علــت  شــدند.  گزینــش  داشــتند،  تعلــق  اســلامی  متأخــر  دوران  تــا  اســلام  میانــی  دوران 
کــه در  کــم میــان محوطه هــای فصــل اول می باشــد، چرا انتخــاب ایــن نمونه هــا فواصــل 
ــی  ــم، نزدیک ــفال ها در قش ــای س کانی ه ــای  ــان ویژگی ه ــباهت می ــود ش ــد وج ــورت تأیی ص
ــز ســاخت ســفال در ایــن محــدوده  ک ــا مرا ــز ی ــد نشــان  دهندۀ وجــود مرک محوطه هــا می توان
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ع، رنــگ  باشــد. هم چنیــن تــلاش شــد بیشــترین تعــداد نمونه هــا ی مشــابه از جهــت: نــو
خمیــره، نقــش و فــرم درمیــان مجموعــۀ ســفالینه های منقــوش بدون لعــاب انتخــاب شــود 

)تصویــر 2(.

شــدۀ  پتروگرافــی  ســفال های  نمونــه   .2 تصویــر 
جزیــرۀ قشــم )ردیــف بــالای هــر مســتطیل مربــوط 
بــه یک طــرف ســفال و ردیــف پاییــن آن مربــوط بــه 
)نگارنــدگان،  اســت(،  ســفال  همــان  دیگــر  طــرف 

 .)1399

دقیــق  اطلاعــات  ارائــه  هــدف  بــا  یادشــده  نمونه هــای  پتروگرافیــک  مطالعــات 
کانی هــای موجــود در قطعــات ســفالینه های منتخــب،  درخصــوص ویژگی هــا و میــزان 
هم چنیــن شــیوه  و میــزان پخــت ســفال های منقــوش بدون لعــاب دوران اســلامی ســواحل 
شــمالی خلیج فــارس جهــت بهره گیــری پژوهشــگران و تســهیل مطالعــات تطبیقــی بعــدی 
جنوبــی  مناطــق  ســفالی  یافته هــای  بــا  حاضــر  پتروگرافــی  آزمایشــات  نتایــج  مقایســۀ  و 
ــاب  ــوش بدون لع ــفالینه های منق ــت س ــا محوری ــارات( ب ــان و ام ــژه عم ــارس )به وی خلیج ف

جزیــرۀ قشــم به منظــور درک ارتبــاط فرهنگــی میــان  آن هــا صــورت پذیرفــت.
پرســش های پژوهــش: پرســش های پژوهــش عباتنــداز: ســفال های منقــوش بــدون 
کانی شناســی دارای چــه ویژگی هایــی هســتند؟ چــه شــباهت ها  لعــاب جزیــرۀ قشــم از نظــر 
کیفیــت و میــزان پخــت  کانی هــا در میــان نمونه هــا وجــود دارد؟ و  و تفاوت هایــی از نظــر 

ایــن ســفال ها چگونــه اســت؟
کــه پیــش از ایــن ذکــر شــد، 14 نمونــه ســفال منقــوش  روش پژوهــش: همان گونــه 
بدون لعــاب دوران اســلامی از بررســی های باستان شــناختی جزیــرۀ قشــم انتخــاب شــد. 
ایــن نمونه هــا از قســمت شــرقی جزیــرۀ قشــم انتخــاب شــدند و سعی شــد تــا نمونه هــای 
کــه  بدون لعــاب  منقــوش  ســفال های  پنج گانــۀ  گروه هــای  تمامــی  ازمیــان  منتخــب 
ــش  گزین ــند،  ــز می باش ــوه ای و قرم ــی، قه ــودی، نارنج ــیاه، نخ ــره: س ــگ خمی ــاس رن براس
شــوند. بیشــتر نمونه هــا از نظــر تاریخــی بــه دورۀ صفویــه تعلــق دارنــد و تنهــا دو نمونــه 

متعلــق بــه دورۀ تیمــوری و قاجــار هســتند.
ســفال  مقاطــع  از  نــازک  برش هــای  ابتــدا  در  پتروگرافیــک  مطالعــات  انجــام  جهــت 
بدین منظــور،   .)Ready, 2008: 1-3( شــدند  آمــاده   30um اســتاندارد  ضخامــت  بــا 
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ــتفاده  ــا اس ــپس ب ــود، س ــدا می ش ــاس ج ــۀ الم ــک تیغ کم ــا  ــفال ب ــی از س کوچک ــرش  ــدا ب ابت
بــا شست وشــو در دســتگاه  نــرم صیقــل می یابــد. ذرات ســمباده  از ســمباده های بســیار 
شناورســازی اولتراســونیک جــدا شــده ســپس خشــک می کننــد و پــس  از ایــن مرحلــه بــا 
ــه صمــغ ســفت  ک ــی  ــه یــک صفحــه شیشــه ای چســبانده می شــود. زمان گرم شــده ب صمــغ 
بــه خرده هایــی باضخامــت تقریبــاً 1./ میلی متــر  بــرش ســفال به صــورت خــودکار  شــد، 
کــه  یــک میکروســکوپ سنگ شناســی  زیــر  کاهــش می یابــد. نمونه هــای آماده شــده در 
دارای منبــع نــور پلاریــز بــه همــراه درجه بنــدی چرخشــی اســت بررســی و مطالعــه می شــود 

 .)Peterson, 2009: 10-13(
در ایــن پژوهــش، مطالعــات میکروســکوپی بــا اســتفاده از میکروســکوپ پلاریــزان مــدل

BH 50 انجام شــده اســت. به منظــور تعییــن درصــد اجــزاء2 از جــداول اســتاندارد تخمیــن 
گردیــد.  درصــد اجــزاء تشــکیل دهندۀ ســنگ ارائه شــده توســط »فلــوگل« )1982( اســتفاده 
کلیــۀ تصاویــر مقاطــع در بزرگ نمایی هــای 4X, 10X, 20X و 1.25X تهیــه شــده اســت 
کــه پهنــای دیــد  آن هــا به ترتیــب 0/6، 1/2، 3 و 9/5 میلی متــر می باشــد. تصاویــر در دو 
نــور پلاریــزه3 و معمولــی4 تهیــه شــده اســت. پــس از اتمــام ایــن مرحلــه جهــت اســتخراج 
اطلاعــات، نتایــج پتروگرافــی نمونــه ســفال ها مقایســه و براســاس همگرایــی و تفاوت هــا بــه 

گــروه تقســیم شــدند. هفــت 

پیشینۀ پژوهش
نخســتین بار  خلیج فــارس  جنوبــی  ســواحل  در  بدون لعــاب  منقــوش  گونــۀ  ســفال 
گــزارش شــد )1971(؛ پــس از وی، »جــان  توســط »دوکاردی« در نشــریۀ شــرق و غــرب 
کاوش هــای المطــف و رأس الخیمــه )در ســواحل جنوبــی  هانســمن« براســاس یافته هــای 
تجــارت  و  آن  ســکونتگاه   عربــی،  بنــدری  »جلفــار،  عنــوان  بــا  مقالــه ای  خلیج فــارس(، 
ســفال خــاور دور در ســده های 14 تــا 18 میــلادی« در جلــد 22 نشــریۀ انجمــن ســلطنتی 
کنــت« نیــز  گونــه ارائــه داد )1985(. »درک  کاملــی از ایــن  آســیایی منتشــر نمــود و توصیــف 
کامــل ســفال منقــوش ســواحل  کــه در امــارات داشــته به طــور  کاوش هــا و بررســی هایی  در 
گونــه ســفال در ســطح  کــه تجــارت ایــن  کــرد و نشــان داد  جنوبــی خلیج فــارس را معرفــی 

.)2004( داشته اســت  وجــود  وســیعی 
کنــار منابــع مربــوط بــه ایــن ســفال، منابعــی چنــد درخصــوص شــناخت ویژگی هــای  در 
زمین شناســی ایــن منطقــه )ســواحل شــمالی خلیج فــارس( نیــز منتشــر شــده  اســت. »علــی 
کتــاب خــود بــا عنــوان زمین شناســی ایــران بــه ویژگی هــای  درویــش زاده« در بخشــی از 
جامع تریــن  از  یکــی  اثــر  ایــن  )1389(؛  اســت  پرداختــه  قشــم  جزیــرۀ  زمین شناســی 
گماتیســم در ایــران به شــمار  پژوهش هــا در زمینــۀ چینه شناســی، تکتونیــک، دگرگونــی و ما
گنبــد نمکــی  گنبدهــای نمکــی در جزیــرۀ قشــم در مقاله  هــای  ــد. به دلیــل رخنمــون  می آی
گــرس  گنبدهــای نمکــی در شــرق زا ــۀ  منطقــۀ خلیج فــارس نوشــتۀ »کنــت« )1970( و مقال
ک« و همــکاران نیــز می تــوان در جســت وجوی اطلاعــات زمین شــناختی  نوشــتۀ »بوســا
کتــاب آنالیزهــای پتروگرافــی نوشــتۀ »رایــس«  منطقــه بــود )1998(. در منابعــی هم چــون 
نوشــتۀ  ســرامیکی  و  ســنگی  فرهنگــی  مــواد  نــازک  مقاطــع  پتروگرافــی   ،)Rice, 1987(
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»ریــدی« )Reedy, 2008( و مقالــۀ »آماده ســازی مقاطــع نــازک از مــواد متخلخــل بــرای 
مطالعــات بــا میکروســکوپ پلاریــزان در باستان ســنجی« نوشــتۀ مهــدی رازانــی و همــکاران 
داده هــا  تحلیــل  و  پتروگرافــی  روش  انجــام  چگونگــی  بــه   )1395 همــکاران،  و  )رازانــی 
کنــون هیــچ پژوهــش علمــی درخصــوص ســفال  پرداختــه شــده اســت؛ بدین ترتیــب، تا
گونــۀ منقــوش بدون لعــاب در دوران اســلامی ســواحل شــمالی خلیج فــارس یــا مطالعــات 
پتروگرافــی ســفال های ایــن منطقــه منتشــر نشــده و وجــود ایــن خــأ و عــدم شــناخت ایــن 
گونــه، ضــرورت انجــام ارائــه اطلاعــات را بــرای پژوهشــگران ایــن حــوزه بیــش از پیــش 

نشــان می دهــد. 

موقعیت جغرافیایی جزیرۀ قشم
کیلومتــر و عــرض 18  جزیــرۀ قشــم بزرگ تریــن جزیــرۀ ایــران و خلیج فــارس بــه طــول 122 
کــه در 56 درجــه و 16 دقیقــۀ طــول شــرقی و 26 درجه   )Potts, 2004: 1( کیلومتــر می باشــد
گرینویــچ قــرار دارد )بلوکباشــی، 1379: 11(.  و 57 دقیقــۀ عــرض شــمالی از نصف النهــار 
کیلومترمربــع اســت و در مدخــل ورودی خلیج فــارس در  به طورکلــی وســعت آن، 1464/91 
دهانــۀ تنگــۀ هرمــز قرارگرفتــه اســت )ســنائی فرد، 1389: 254(. ایــن جزیــره از شمال شــرق 
بــه جزیــرۀ هرمــز، از شــرق بــه جزیــرۀ لارک، از جنــوب بــه جزیــرۀ هنــگام و از جنوب غــرب بــه 
کوچــک و ابوموســی محــدود می گــردد )زعیمــی، 1381: 21(، )تصویــر  جزایــر تنــب بــزرگ، 

 .)3

زمین شناسی منطقه
همان طورکــه پیــش از ایــن ذکــر  شــد، مطالعــات پتروگرافــی امــکان مقایســۀ ویژگی هــای 
به صــورت  ادامــه  در  بنابرایــن  می کنــد؛  فراهــم  را  منطقــه  زمین شناســی  بــا  ســفالینه ها 
ــه زمین شناســی منطقــه پرداختــه خواهــد شــد. منطقــۀ موردمطالعــه در اســتان  ــی ب اجمال

www.( تصویــر 3. نقشــۀ ماهــواره ای جزیــرۀ قشــم
 .)google.com/earth
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بخــش  از  قســمتی  خلیج فــارس  شــمالی  بخــش  دارد.  قــرار  ایــران  جنــوب  در  هرمــزگان 
کمربنــد چین خــوردۀ   کــه بــا رونــد  گــرس را تشــکیل می دهــد  جنوب شــرقی زون ســاختارى زا
کوه زایــی آلپیــن در پلیوپلیئستوســن  راندگــی شمال غربی-جنوب  شــرقی در اثــر آخریــن فــاز 
ســازنده هاى   .)113  :1389 )درویــش زاده،  اســت  ریخت شــده  دگــر  و  چین خــورده 
کمربنــد ممکــن اســت محــدودۀ ســنی پالئوزوئیــک پیشــین تــا ترشــیرى  زمین شناســی ایــن 
را داشــته باشــند، ایــن ســازندها از دیاپیرهــای نمکــی منســوب بــه ســری هرمــز بــا ســن 
پرکامبریــن5 تــا پالئوزوئیــک پیشــین6 و ســازندهایی بــا ســن ترشــیری را شــامل می شــود 

.)190 )همــان: 
ــه  ک ــت  ــی اس ــبتاً ضخیم ــی نس ــژه نمک ــری و به وی ــکیلات تبخی ــامل تش ــز ش ــری هرم س
گنبدهــای  جــزو قدیمی تریــن ســنگ های تبخیــری در ایــران به شــمار مــی رود و به صــورت 
امتــداد شکســتگی ها در  گاه در  ناودیــس و  تاقدیــس، پهلــوی چیــن،  نمکــی در هســتۀ 
گــرس چین خــورده و جزایــر خلیج فــارس بــالا آمــده اســت. ســری هرمــز برگرفتــه از  زون زا
گنبدهــای نمکــی رخنمــون یافتــه از ایــن  کــه خــود یــک نمونــه از  ــام جزیــرۀ هرمــز اســت  ن
کبــری و همــکاران، 1389: 311(. ســری هرمــز باضخامــت تقریبــی  ســری تبخیــری اســت )ا
اســت؛  یافتــه  تشــکیل  تبخیــری  نهشــته های  از  اساســاً   )Kent, 1970: 64( متــر   1000
ریولیــت،  شــامل:  ع  متنــو آتش فشــانی  ســنگ های  هرمــز  نمکــی  گنبدهــای  در  هرچنــد 
ــر:  ــت و اســپلیت، و ســنگ های رســوبی نظی ایگنیمبریــت، داســیت، آندزیــت و حتــی بازال
کبــری و همــکاران، 1389:  دولومیــت، ماسه ســنگ و آهــک و... نیــز دیــده می شــود )ا
کانســارهای معدنــی جزیــرۀ هرمــز  311(. »میثمــی« بــه بررســی موقعیــت زمین شناســی و 
کــه  گنبــد نمکــی اســت  کــه جزیــرۀ هرمــز یــک  در خلیج فــارس پرداختــه و بیــان می کنــد 
گنبــد نمکــی بــا تشــکیلات دیگــر تقریبــاً دارای  در مدخــل خلیج فــارس واقــع  شــده و ایــن 
ج شــامل ســنگ هــای  ســاختمان منحدالمرکــزی اســت. ایــن جزیــره از داخــل بــه خــار
کــه آخریــن بخــش متعلــق  تبخیــری، ســنگ های آذریــن و ســنگ هــای رســوبی اســت 
ــا عهــد حاضــر مــی باشــد. ایــن  ــه زمــان نئــوژن و به ویــژه دوره هــای میوســن و پلیوســن ت ب
تریــاس،  زمان هــای  بــه  گذشــته  در  ایــن ســری  را »ســری هرمــز« می نامنــد.  مجموعــه 
کــه اشــتوکلین  کامبریــن نســبت داده انــد. میثمــی معتقــد  اســت  اولیگوســن و ســرانجام بــه 
بــا توجــه بــه ســن نســبی ایــن ســنگ ها، اصطــلاح ســری هرمــز را فقــط درمــورد ســنگ های 
گرفتــه توســط میثمــی  تبخیــری صــادق دانســته اســت. نتایــج حاصــل از مطالعــات صــورت 
کــه در تاریــخ زمین شناســی هرمــز، دو فــاز آتش فشــانی وجــود داشــته اســت؛  نشــان می دهــد 
کــه بــه حالــت قلیایــی بــوده؛ و مرحلــۀ  مرحلــۀ اول، مربــوط بــه قبــل از پرمیــن می باشــد 
خ داده اســت، به دلیــل تغییــرات چینه نــگاری و سیســتم  کــه در دورۀ تریــاس فوقانــی ر دوم 

روراندگــی جدیــد تشــکیلات دارای خصلــت اســیدی هســتند )میثمــی، 1390: 6-1(.
کیــت، بازالت هــاى تجزیــه   بــه  طورکلــی ازلحــاظ بافــت پترولــوژی منطقــه، ریولیــت، ترا
شــده، دیابــاز ایــن جزیــره مینرالیزاســیون کانی هــاى حــرارت بــالا از قبیــل پیروکســن، آمفیبول 
قابــل  آذریــن  ســنگ هاى  شکســتگی هاى  و  حفره هــا  در  پیریــت  و  کوارتــز  الیژیســت7،  و 
کانی هــا در جــازا  مشــاهده اســت؛ هم چنیــن در ســنگ هاى رســوبی قدیمــی ایــن جزیــره، 
.)www.Hrmzgan.frw.org.ir( کوارتــز بــه  وفــور یافــت می شــود نظیــر: دولومیــت، پیریــت و 
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واحدهــای منســوب بــه ســری هرمــز نیــز تحت عنــوان »کــوه نمکــی« یــا »کــوه نمکــدان« 
کــوه مخروطی شــکل  در جنوب غربــی جزیــرۀ قشــم رخنمــون دارد )تصویــر 2(. ارتفــاع ایــن 
کــوه از انباشته شــدن صخره هــای آذریــن بــا  تــا 397 متــر می رســد. ســاختار نمکــی ایــن 
تحت عنــوان  مطالعــه ای  در  همکارانــش  و  ک«  »بوســا اســت.  شــده  تشــکیل  رســوبات 
گــرس  زا محــدودۀ  نمکــی  گنبدهــای  بررســی  بــه  گــرس«  زا شــرق  نمکــی  »هســته های 

پرداخته انــد )Bosák et al., 1998: 6(، )تصویــر 4(. 

و  نمکــدان  نمکــی  گنبــد  موقعیــت   .4 تصویــر 
گــرس و محــدودۀ موردمطالعــه  گنبدهــای نمکــی زا

 .)Bosák et al., 1998: 6(

گســترده ای از دیاپیرهــای نمکــی  هم چنان کــه در تصویــر 4 مشــاهده می شــود، تمرکــز 
ک و همکارانــش بــه  در محــدودۀ موردمطالعــه و همجــوار آن مشــاهده می شــود. بوســا
ح ذیــل اشــاره  گنبــد نمکــی هرمــز در جزیــره، به شــر گنبــد نمکــدان در جزیــرۀ قشــم و  ســاختار 

می نماینــد.

گنبد نمکی نمکدان
ازنظــر ویژگی هــای سنگ شــناختی ســطح عمــدۀ ناحیــه پوشــیده شــده روی هســتۀ نمکــی 
نمکــدان، به طــور محلــی به وســیلۀ پوشــش قهــوه ای بــه ضخامتــی در حــدود 5 متر پوشــیده 
گــچ بــا مخلوطــی از ماســه های ریزدانــه بــه احتمــال زیــاد بــا منشــأ بــادی  کــه از  شــده اســت 
کمــی ســبزرنگ  تشــکیل شــده اســت. ماسه ســنگ های ســری هرمــز به وســیلۀ شــیل های 
زغالــی  شــیل های  چــرت،  کوارتــزی،  تــا  رُســی  ماسه ســنگ های  رنــگ،  قرمــز  کمــی  تــا 
به طــور محلــی مشــخص اســت. شــیل های ســیاه آهکــی نیــز وجــود دارنــد و در جاهایــی بــه 
کنگلومرایــی بــا میــان لایه هایــی  آهک هــای دولومیتــی و اســتروماتولیتی مبــدل می شــوند. 
از ژیپــس و مارن هــای ژیپســی-آهنی به طــور معمــول رایــج اســت. ســنگ های آتشفشــانی 
کــه به طــور اولیــه دگرســان شــده و ســپس  ــاً به صــورت آندزیــت و ریولیــت می باشــند  عمدت
سیلیســی و هماتیتــی شــده اند. انــواع ریزدانــه8 تــا تــوده ای نــادر می باشــند. ســنگ های 
ع، به طــور اســتثنایی  کمتــر بــا رنگ هــای متنــو اســیدی بــا ماهیــت منشــأ تــوف9 ســبزرنگ، 
ــت  کالکوپیری ــت و  ــولفیدهای پیری ــاوی س ــره ح ــا آلت ــه ای ت ــه زرد لامین ــل ب ــوه ای متمای قه
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کــه عمدتــاً لیمونیتــی شــده اند. ســولفیدها هم چنیــن در ســنگ های بازیکتــر  می باشــند 
بــا منشــأ تــوف و بــا رنــگ ســبز، نیــز مشــاهده می شــوند. در حواشــی هســتۀ نمکــی افزایــش 

.)Bosák et al., 1998: 13-14( لیمونیتی شــدن مشــاهده می شــود

سفال های گونۀ منقوش بدون لعاب دوران اسلامی جزیرۀ قشم
خ  کــه بــا دســت یــا بــا اســتفاده از چــر گونــۀ منقــوش قشــم، ســفالی بدون لعــاب اســت  ســفال 
کــوزه ســاخته شــده اســت.  کاســه یــا  کُنــد و به شــکل دیگچه هــای پخت وپــز،  ســفالگری 
کســتری اســت و ســطحی خشــن دارد.  بدنــۀ ایــن ســفال  بــه رنــگ قرمــز آجــری تــا ســیاه یــا خا
خمیــرۀ ایــن ســفال حــاوی مقادیــر زیــادی مــادۀ چســباننده به رنــگ قرمــز تیــره، قهــوه ای 

.)Kennet, 2004: 70( و ســفید بــا درشــتی دانه هــای میــان 2-8 میلی متــر قطــر اســت
گونــۀ ســفال در محوطه هــای اســلامی جزیــرۀ قشــم به  خصــوص از دوران   فراوانــی ایــن  
گســترش و  گونــه در دوره هــای یادشــده  کــه تولیــد ایــن  صفویــه تــا قاجاریــه نشــان می دهــد 
کالاهــای اصلــی بــرای تجــارت شــده و تکه ســفال های منقــوش مربــوط  تبدیــل بــه یکــی از 
بــه ایــن دوران از سرتاســر نواحــی پیش گفتــه یافــت شــده اســت )خســروزاده و مرتضایــی، 

. )69 :1394
کاوش  ــارس  ــی خلیج ف ــواحل ایران ــن دوره در س ــه ای ــوط ب ــه ای مرب ــچ محوط ــوز هی هن
گرفتــه در  کمــی صــورت  نشــده اســت و به همیــن دلیــل شــناخت پژوهشــگران از تغییــرات 
مجموعه هــای ســفالی مربــوط بــه دوره هــای مختلــف بســیار انــدک اســت؛ بــا این حــال 
مطالعــۀ مجموعــۀ ســفال ســطحی جمــع آوری شــده در بررســی قشــم، نشــان می دهــد 
گونــۀ ســفال در ســطح وســیعی وجــود داشــته اســت. ایــن مســأله در ســواحل  تجــارت ایــن 
در  »کِنِــت«  هم چــون  باستان شناســانی  پژوهش هــای  براســاس  خلیج فــارس  جنوبــی 

.)Kennet, 2004: 70( امــارات متحــدۀ عربــی نیــز ثابــت شــده اســت
جنوبــی  و  شــمالی  ســواحل  در  منقــوش  ســفال  گســتردۀ  کندگــی  پرا بــه  توجــه  بــا 
خلیج فــارس، احتمــالًا ایــن گونــۀ ســفال در خلیج فــارس به عنــوان یــک کالا در یــک تجــارت 
محــدود و محلــی بیــن محوطه هــای شــمال و جنــوب خلیج فــارس مبادلــه می شــده اســت. 
کــه  کالاهــا و مــوادی بــوده  گونــۀ ســفال و  این امــر احتمــالًا به دلیــل جنــس و مرغوبیــت ایــن 

به وســیلۀ  آن هــا حمــل می شده اســت. 
گونــۀ  ســفالینه های  بــرروی  جامــع  پژوهشــی  انجــام  لــزوم  پیش گفتــه،  به دلایــل 
منقــوشِ مهم تریــن و بزرگ تریــن جزیــرۀ خلیج فــارس )جزیــرۀ قشــم( بیــش از پیــش حــس 
می شــد؛ لــذا انجــام مطالعــات و آزمایش هــای پتروگرافــی بــرروی 14 نمونــۀ ایــن ســفال 
ارتبــاط  آتــی به منظــور درک  تــا مطالعــات تطبیقــی  نیــز در همین راســتا صورت پذیرفــت 
گونــۀ ســفال، میــان ســواحل شــمالی و جنوبــی بــا ســهولت  فرهنگــی و بــا محوریــت ایــن 

گــردد.  بیشــتری میســر 

بدون لعــاب  منقــوش  گونــۀ  ســفال های  پتروگرافــی  نتایــج  تحلیــل  و  بحــث 
دوران اســلامی جزیــرۀ قشــم

کــه  قشــم  جزیــرۀ  از  بدون لعــاب  منقــوش  ســفال  نمونــه   14 ســفال ها  پتروگرافــی  بــرای 
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 ۀمحوطه: شمار ردیف
 نمونه

نوع  ختصاتم
 قطعه

نوع 
 ساخت

 ۀماد رنگ خمیره
 چسباننده

 دمتق

 :E 56° 08' 12/3" 1: 1خلف برکه 1
"02/25 '52 °26 N: 

ای، سفال قرمز با پوشش سیاه یا قهوه سازچرخ لبه
 ای قرمزسیاه و قرمز، یا قهوه

 صفویه ن و آهکش

 :E 56° 08' 12/3" 2: 1خلف  برکه 2
"02/25 '52 °26 N: 

ای، سفال قرمز با پوشش سیاه یا قهوه سازچرخ لبه
 ای قرمزسیاه و قرمز، یا قهوه

 صفویه شن و آهک

 :E 56° 08' 12/3" 3: 1خلف  برکه 3
"02/25 '52 °26 N: 

 صفویه شن و آهک ایسفال قهوه سازچرخ لبه

 :E 56° 15' 78/15" 4کولقان:  4
"84/12 '58 °26 N: 

 تیموری شن ریزودرشت نخودی سازدست لبه

 :E 56° 05' 72/18" 5: 2سمر  5
"86/55 '56 °26 N: 

ای، سفال قرمز با پوشش سیاه یا قهوه سازچرخ لبه
 ای قرمزسیاه و قرمز، یا قهوه

 صفویه شن ریزودرشت

 :E 56° 05' 72/18" 6: 2سمر  6
"86/55 '56 °26 N: 

 صفویه شن و آهک نخودی سازدست لبه

 :E 56° 04' 3/30" 7موزن:  7
"68/4 '56 °26 N: 

 قاجاریه شن ریزودرشت سفال نارنجی سازچرخ لبه

 :E 56° 04' 3/30" 8طلاگور:  8
"68/4 '56 °26 N: 

 صفویه شن ریزودرشت نخودی سازدست لبه

 :E 56° 03' 8/22" 9طلاگور:  9
"58/32 '55 °26 N: 

 صفویه شن ریزودرشت نجی نار سازچرخ لبه

 :E 56° 03' 8/22" 10طلاگور:  10
"58/32 '55 °26 N: 

 صفویه شن ریزودرشت نارنجی سازچرخ لبه

 :E 56° 01' 58/59" 11رمکان:  11
"01/17 '52 °26 N: 

 صفویه شن ریزودرشت ای سفال قهوه سازچرخ لبه

 :E 56° 03' 24/33" 12زیرانک:  12
"48/27 '51 °26 N: 

 صفویه شن ریزودرشت خاکستری سازچرخ بهل

 :E 56° 07' 02/1" 13گل: نخل 13
"58/14 '51 °26 N: 

 صفویه شن ریزودرشت سیاه سازچرخ لبه

 :E 56° 09' 18/3" 14: 2خلف  برکه 14
"08/1 '53 °26 N: 

شن ریزودرشت  سفال نارنجی  سازچرخ لبه
 و آهک

 صفویه

 

    

  

نمونه هــای  مشــخصات  جــدول   .1 جــدول 
آزمایشــی ســفالینه های منقــوش بدون لعــاب دورۀ 

 .)1399 )نگارنــدگان،  قشــم  جزیــرۀ  اســلامی 

مربــوط بــه دوران تیمــوری تــا قاجــار بودنــد، در اختیــار آزمایشــگاه پتروگرافــی دانشــکدۀ 
گرفــت )جــدول 1(.  منابــع طبیعــی و علــوم زمیــن دانشــگاه شــهرکرد در ایــران قــرار 

ــا منشــأ  گــروه: 1( ب طبــق نتایــج مطالعــۀ نمونه هــا اجــزاء پرکننــدۀ براســاس منشــأ بــه دو 
کوارتــز، فلدســپات، فلدســپات پلاژیــوکلاز و پیروکســن  آذریــن یــا متامورفیــک شــامل قطعــات: 
میکرایتــی10،  آهــک  دولومیــت،  قطعــات  شــامل  رســوبی  منشــأ  بــا   )2 میــکا،  به نــدرت  و 
سیلتســتون، آهــک فســیل دار به نــدرت ماسه ســنگ تقســیم نمــود؛ هم چنین قطعات فســیل 
گونیتــی، فرامینیفــر و جلبــک نیــز به همــراه قطعــات آهــک مشــاهده  شــامل: فســیل های آرا

گرفته انــد11. کربناتــۀ موجــود در محــل تولیــد ســفال نشــأت  کــه از ســازندهای  می گــردد 
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کــه بافــت تمــام نمونه هــا به صــورت پورفیــری می باشــد.  نکتــۀ جالب توجــه ایــن اســت 
ــز می باشــد.  کوارت ــی،  کان ــه در جــدول )2( قابل مشــاهده اســت، متداول تریــن  همان طورک
کوارتــز می باشــند، تمامــی نمونه هــا  تمــام نمونه هــا به جــز نمونــۀ شــمارۀ 14 و 5 دارای 
ــی  ــود برخ ــا وج ــد؛ ام ــر می باش ــز 125/- 625 /میلی مت کوارت ــدازۀ  ــمارۀ 9 ان ــۀ ش ــز نمون به ج
کانی هــا و ســنگ های متفــاوت در نمونه هــا قابل توجــه اســت. تمامــی نمونه هــا به جــز 
کــه  نمونــۀ شــمارۀ 6 دارای grog هســتند، آهــک غالــب نمونه هــا تخریــب شــده اســت 
آلــی  یــا ســوخت مــواد  ایــن در نتیجــۀ پخــت در درجــۀ بــالای 800 درجــۀ ســانتی گراد و 
می باشــد. بافــت تمــام ســفال ها پورفیــری اســت. در غالــب نمونه هــا آهــک تخریــب شــده 
کانــی در دمــای حــدود 800 درجــه از بیــن مــی رود  کلســیت از بیــن رفتــه اســت. ایــن  اســت و 
کوارتــز تمــام نمونه هــا به جــز  )Emami, 2010: 275; Rothossi, 2010: 856(. شــکل 
دارای  نمونه هــا  غالــب  ســطح  اســت  نیمه زاویــه  به صــورت  کوارتزهــا   7 شــمارۀ  نمونــۀ 

کســید آهــن می باشــد.  ا
به دلیــل  ســفالی  نمونه هــای  گروه بنــدی  شــدند.  گروه بنــدی  و  مقایســه  نمونه هــا 
شــباهت بسیارشــان مشــکل می باشــد. نمونه هــای موردمطالعــه براســاس شــباهت ها و 
گــروه تقســیم شــدند. به خصــوص نمونه هــای 1، 2  کانی شناســی بــه شــش  تفاوت هــای 
،3، 9، 10، 11، 12 و 14 مشــابه یکدیگرنــد؛ فقــط در برخــی مــوارد جزئــی تفــاوت دارنــد؛ 
نمونــۀ یــک به دلیــل وجــود مقــدار بســیار اندکــی فلدســپات و نمونــۀ ســه به دلیــل وجــود 
کمــی متفــاوت اســت. نمونه هــای 4، 5، 6 و 8 بــا دیگــر نمونه هــا متفــاوت  ماسه  ســنگ 
 13 و   7 نمونــۀ  هــم  گــروه  یــک  گرفتنــد.  قــرار  گانــه  جدا گروهــی  در  هرکــدام  و  هســتند 

می باشــد. در ادامــه بــه بررســی نمونه هــا پرداختــه خواهــد شــد )جــدول 3(.
گــروه 1: نمونــۀ شــمارۀ 1، 2 ،3، 9، 10، 11، 12 و 14 تقریبــاً مشــابه هــم می باشــند. 
کوارتــز، grog و آهــک  ایــن نمونه هــا دارای بافــت پورفیــری هســتند. اجــزا پرکننــدۀ  آن هــا 
کوارتــز  فراوانــی 25% - 7/5% می باشــد.  بــا  میلی متــر  انــدازۀ 0625 - /2/5  بــا  ریزبلــور 
کوارتــز موجــود در نمونه هــا 1%- 10% می باشــد.  به صــورت نیمه زاویــه دار هســتند. فراوانــی 
رُســی و قطعــات سیلتســتون  گراول هــای  زاویــه دار،  از قطعــات  grog متشــکل  قطعــات 
ــا ابعــاد  می باشــد. grog نمونــۀ ســه به صــورت شــیل مشــاهده شــد. ابعــاد قطعــات grog ب
ــی  ــراوان ناش ــای ف ــا دارای حفره ه ــد. نمونه ه ــا 30% می باش ــی 15% ت ــا 2/1 و فراوان 125/ ت
از انحــلال آهک هــای ریزبلــور بــا ابعــاد 25/ تــا 2 میلی متــر بــا فراوانــی متغیــر بیــن 1% تــا %5 
کســید آهــن نیــز وجــود دارد. نمونــۀ 9و 10 و قطعــات grog نمونــۀ  هســتند. در نمونــۀ 2 و 3 ا
کســید آهــن می باشــد. تمامــی نمونه هــا آهــک دچــار تخریــب  14 نیــز زمینــۀ آغشــته بــه ا
شــده اســت. قطعــات آهــک بــا ابعــاد متغیــر 0625/ تــا 2/1 بــا فراوانــی متغیــر 25/% تــا %5/7 
کــه نمونــۀ شــمارۀ 1 دارای اندکــی  کــه وجــود دارد ایــن اســت  می باشــند. تفــاوت اندکــی 
فلدســپات اســت و در نمونــۀ شــمارۀ 3 به نــدرت ماسه ســنگ بــا ســیمان رُســی مشــاهده 
شــد. نمونــۀ 12 دارای میــکا می باشــد. نمونــۀ 14 دارای مقادیــر خیلــی جزئــی فلدســپات 

ــی 25% می باشــد. ــا 25/ و فراوان ــا ابعــاد 0625/ ت ــور ب ــا ریزبل ــور ت ــی ریزبل پلاژیــوکلاز خیل
کلســیم کربنــات در ماتریکس هــای رُســی در دمایــی بیــن 650 تــا 750 درجــۀ ســانتی گراد 
شــروع بــه تجزیــه می کنــد. ایــن فرآینــد در دمــای 800 درجــۀ بیشــتر شــده و تقریبــاً در دمــای 
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کانی های سفالینه های مورد آزمایش جزیرۀ قشم )نگارندگان، 1399(.  جدول 2. جدول ترکیب 

براســاس  ســفال ها  نمونــه  گروه بنــدی   .3 جــدول 
 .)1399 )نگارنــدگان،  پتروگرافــی  مشــخصات 

 

 Grog QTZ FSP نمونه ۀمحوطه/ شمار
 

 

PL Ls PLG 
 

 

 

Ss Mica PX Dol 12Rock-V Texture 

 Porphyries       *  * * * 1:1خلف برکه

 Porphyries       *   * * 1:2خلف برکه

 Porphyries     *  *   * * 1:3خلف برکه

 Porphyries   * *     * * * 4کولقان: 

 Porphyries        * *  * 5: 2سمر 

 Porphyries    *  *   * *  6: 2سمر 

 Porphyries   *    *   * * 7موزن: 

 Porphyries  *    * *   * * 8طلاگور: 

 Porphyries       *   * * 9طلاگور: 

 Porphyries       *   * * 10طلاگور: 

 Porphyries       *   * * 11رمکان: 

 Porphyries    *   *   * * 12زیرانک: 

 Porphyries *  *    *   * * 13گل: نخل

 Porphyries       *  *  * 14: 2خلفبرکه

QTZ= Qurtz, FSP= Plagioclase feldespar, PX= Pyroxene, V-Rock= Volcanic Rock, Dol= Dolomite, PL= Plagioclase, Ls= Limestone, Ss= sandstone. 

   

 هامشخصات پتروگرافی سفال نمونه ۀشمار گروه
1 1,2,3, 9,10,11,12,14 QTZ, Grog, Ls 
2 4 QTZ, Grog, FSP, Mica, PX 
3 5 Grog, FSP, PL 
4 6 QTZ, FSP, PLG, Mica 
5 7,13 Grog, QTZ, Ls, PX 
6 8 Grog, QTZ, Ls, PLG, Dol 
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 تصویــر 5. پتروگرافــی نمونــۀ شــمارۀ 1: قطعــات 
و  سیلتســتون  و  رُســی  قطعــات  شــامل   grog
در  آن  از  بقایایــی  کــه  آهــک تخریب شــده  قطعــات 
 XPL داخــل و حاشــیۀ حفــرات موجــود اســت، در
در بزرگ نمایــی 1.25X. نمونــۀ شــمارۀ 2: قطعــات 
در  رُســی،  قطعــات  و  سیلتســتون  شــامل   grog
 :3 شــمارۀ  نمونــۀ   .1.25X بزرگ نمایــی  در   XPL
 ،grog قطعــات  و  تخریب شــده  آهــک  قطعــات 
 .1.25X بزرگ نمایــی  بــا  تصویــر   ،XPL در  تصویــر 
نمونــۀ شــمارۀ 9: قطعــات آهــک و grog در PPL بــا 
بزرگ نمایــی 4X. نمونــۀ شــمارۀ 10: نمایــی از مقطــع 
نــازک دارای حفــرات و مــادۀ پرکننــده شــامل قطعــات 
در  تصویــر   ،grog قطعــات  و  تخریب شــده  آهــک 
ــۀ شــمارۀ  ــا بزرگ نمایــی 4X می باشــد. نمون XPL، ب
هم چنیــن  و  تخریب شــده  آهــک  قطعــات   :11
XPL، در  grog )سیلتســتون(، تصویــر در  قطعــات 
کلــی  تصویــر   :12 شــمارۀ  نمونــۀ   .4X بزرگ نمایــی 
گــرد شــده و میــکا  از مقطــع شــامل، قطعــات آهــک 
رُسی-ســیلتی،  درزمینــۀ   grog فــراوان  قطعــات  و 
ــا بزرگ نمایــی 1.25X. نمونــۀ  تصویــر در نــور PPL، ب
کلــی از مقطــع شــامل قطعــات  شــمارۀ 14: تصویــر 
تخریب شــده  نســبتاً  و  شــده  گــرد  ماســه ای  آهــک 
پلی ســنتتیک،  کل  مــا بــا  پلاژیــوکلاز  فلدســپات  و 
تصویــر در XPL، بــا بزرگ نمایــی 10X )نگارنــدگان، 

.)1399

الــف(   :4 شــمارۀ  نمونــۀ  پتروگرافــی   .6 تصویــر   
کوارتــز در کلریتــی شــده و  قطعــات میــکا )فنژیــت( 
XPL در بزرگ نمایــی 20X، ب(قطعــات پیروکســن 
و فلدســپات سریســیتی شــده، تصویــر در PPL در 

.)1399 )نگارنــدگان،   X4 بزرگنمایــی 
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قطعــات  الــف(   :5 نمونــۀ  پتروگرافــی   .7 تصویــر 
فلدســپات سریســیتی شــده، در PPL با بزرگ نمایی 
در  سریسیتی شــده،  فلدســپات  قطعــات  ب(   ،4X
در   grog قطعــات  ج(   ،1.25x بزرگ نمایــی  بــا   XPL

 .)1399 )نگارنــدگان،   4X بزرگنمایــی  بــا   PPL 

 
  

 حفره، الف 5نمونه 

فلدسپات سریسیتی 
 شده

فلدسپات سریسیتی 
 شده

، ب 5نمونه 

فلدسپات سریسیتی 
 شده

فلدسپات سریسیتی 
 شده

، ج 5نمونه 
grog 

کلســیت باقی مانــده از بیــن مــی رود )افشــاری نژاد، 1394: 56(. شــاهدی دیگــر  900 درجــۀ 
کــی از درجــۀ حــرارت بــالای 900  کــه رنــگ زردرنــگ میــکا حا در پخــت رنــگ میــکا می باشــد 
کــی از درجــۀ حــرارت 800-900 درجــۀ ســانتی گراد  درجــۀ ســانتی گراد دارد و رنــگ قرمــز حا

.)Deer & Zuzmann, 1997: 83( دارد
زمینــه دارای حفره هــای  اســت،  پورفیــری  بافــت  نمونــۀ شــمارۀ 4 دارای  گــروه 2: 
کســید آهــن اســت. اجــزا پرکننــدۀ آن  انحلالــی ناشــی از ســوخت مــواد آلــی و آغشــته بــه ا
کوارتــز  کوارتــز، فلدســپات، قطعــات grog، قطعــات پیروکســن و به نــدرت میــکا می باشــد. 
ــی  ــا فراوان ــور ب ــا ریزبل ــور ت ــی ریزبل به صــورت منوکریســتال و هم چنیــن میکروکریســتال خیل
کوارتــز به صــورت نیمه زاویــه دار اســت. فلدســپات بــا ابعــاد 125/ - 2/1  25% می باشــد. 
کلریتــی می باشــد. میلی متــر بــا فراوانــی 5% می باشــد. قطعــات میــکا نیــز دارای آلتراســیون 

زمینــۀ دارای حفره هــای  اســت.  بافــت پورفیــری  نمونــۀ شــمارۀ 5 دارای  گــروه 3: 
کســید آهــن اســت.  انحلالــی ناشــی از ســوخت مــواد آلــی اســت. زمینــۀ به شــدت آغشــته بــه ا
 grog ــات ــد. قطع ــوکلاز می باش ــپات و پلاژی ــات grog، فلدس ــامل قطع ــدۀ آن ش ــزا پرکنن اج
را  تــا 35% حجــم قطعــات  کــه %30  تــا 1 میلی متــر می باشــد  از 25/  ابعــاد متغیــر  دارای 
تشــکیل می دهــد. قطعــات فلدســپات بــا ابعــاد 8/ تــا 0625/ و فراوانــی 1% مشــهود اســت. 
قطعــات فلدســپات دچــار آلتراســیون شــده و سیریســیتی شــده اســت و به نــدرت قطعــات 

کل پلی ســنتتیک نیــز مشــاهده می شــود. پلاژیــوکلاز بــا مــا
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زمینــۀ دارای حفره هــای  اســت،  بافــت پورفیــری  گــروه 4: نمونــۀ شــمارۀ 6 دارای 
کوارتــز خیلــی  کمتــری نســبت بــه نمونه هــای دیگــر اســت. اجــزا پرکننــدۀ شــامل  انحلالــی 
ریزبلــور، به نــدرت قطعــات فلدســپات پلاژیــوکلاز، فلدســپات، به طــور عمــده قطعــات آهــک 
ریزبلــور، به نــدرت قطعــات میــکا می باشــد. قطعــات آهــک ایــن نمونــه برخــلاف نمونه هــای 
از 800 درجــۀ  کمتــر  کــه نشــان دهندۀ پخــت  اســت  آثــار و شــواهد تخریــب  فاقــد  قبلــی 
ســانتی گراد اســت. ایــن قطعــات بــا ابعــاد 0625/ تــا 5/ میلی متــر و فراوانــی 30% مشــاهده 
ــز مشــهود اســت. قطعــات  ــه قطعــات فســیل و فســیل فرامینیفــر نی می شــود. در ایــن نمون
کل پلی ســنتتیک خیلــی ریزبلــور بــا ابعــاد 125/ و  فلدســپات و فلدســپات پلاژیــوکلاز بــا مــا
فراوانــی 5/7% تــا 10% مشــاهده می شــود. بلورهــای فلدســپات عمدتــاً دارای آلتراســیون 
ــه دار و  ــطوح نیمه زاوی ــا س ــتال ب ــورت مونوکریس ــز به ص کوارت ــای  ــتند. بلوره ــیتی هس سریس
مــواردی شکســته شــده می باشــد. قطعــات میــکا بــا فراوانــی 2/5% و ابعــاد در حــدود 0625/ 
تــا 25/ میلی متــر می باشــد. درزمینــۀ رُســی و ســیلتی، در XPL در بزرگ نمایــی 10X. د( 

.10X ــی ــا بزرگنمای ــوکلاز در XPL ب ــپات پلاژی ــات فلدس قطع

قطعــات  الــف(   :6 نمونــۀ  پتروگرافــی   .8 تصویــر   
میــکا  به نــدرت  و  شــده  سریســیتی  فلدســپات 
 XPL در  تصویــر  ســیلتی،  و  رُســی  درزمینــۀ 
فرامینیفــر  فســیل  ب(   ،10X بزرگ نمایــی  بــا 
 ،10X XPL در بزرگنمایــی  Endothyra، تصویــر در 
شــده  سریســیتی  فلدســپات  و  میــکا  قطعــات  ج( 
XPL در بزرگ نمایــی  درزمینــۀ رســی و ســیلتی، در 
10X، د( قطعــات فلدســپات پلاژیــوکلاز در XPL بــا 

 .)1399 )نگارنــدگان،   10X بزرگ نمایــی 

 

 
  

، الف6نمونه   

 فلدسپات سریسیتی

 میکا

، ب6نمونه   

 فسیل فرامینیفر

، ج6نمونه   
 فلدسپات سریسیتی

 میکا )بیوتیک(

 فلدسپات سریسیتی

، د6نمونه   

 فلدسپات پلاژیوکلاز

گــروه 5: نمونــۀ شــماره های 7 و 13 دارای بافــت پورفیــری اســت. بافــت زمینــۀ دارای 
ــب  ــیت تخری کلس ــای  ــاهدۀ بقای ــه مش ــه ب ــا توج ــه ب ک ــت  ــیاری اس ــی بس ــای انحلال حفره ه
 ،grog کوارتــز، قطعــات کلســیت می باشــد. اجــزا پرکننــدۀ شــامل   شــده ناشــی از انحــلال 
کانی هــای آذریــن احتمــالًا  قطعــات آهــک ریزبلــور، قطعــات فســیل و به نــدرت قطعــات 
کســید  ــد پخــت غنــی از ا ــۀ 7 قطعــات grog درنتیجــۀ فرآین پیروکســن می باشــند. در نمون
آهــن شــده اند و بــه رنــگ قرمــز متمایــل بــه قهــوه ای دیــده می شــوند. قطعــات آهــک ریزبلــور 
کــه عمدتــاً تخریــب  بــا ابعــاد 15% در فراوانــی 25/. تــا 75/. بــه فراوانــی دیــده می شــود 
گراول هــای آهکــی قطعــات فســیل نیــز به نــدرت در  شــده اســت. در نمونــۀ 7، علاوه بــر 
در  فســیل دار  کربناتــۀ  ســازندهای  وجــود  از  کــی  حا کــه  می شــود  مشــاهده  ســنگ  متــن 
کوارتــز  منطقــه می باشــد. در نمونــۀ 13 در متــن ســنگ نیــز فســیل مشــاهده می شــود. ذرات 
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کــه همــراه بــا  به صــورت مونوکریســتال و خیلــی ریزبلــور بــا فراوانــی حــدود 5% تــا 5/7% اســت 
ذرات نیمه شــکل دار فلدســپات دیــده می شــود. ذرات فلدســپات عمدتــاً به دلیــل فرســایش 

ــده اند.  ــیتی ش ــوب سریس ــط مرط در محی

کســید آهــن آغشــته  ــه ا ــوده و زمینــه به شــدت ب ــۀ 8، دارای پورفیــری ب گــروه 6: نمون
کوارتــز،  می باشــد. دارای حفره هــای انحلالــی بســیار می باشــد. اجــزا پرکننــده شــامل: ذرات 
ــند. ذرات  ــده می باش کلسینه ش ــی  ــات دولومیت ــات grog، قطع ــوکلاز، قطع ــپات پلاژی فلدس
کوارتــز به صــورت مونوکریســتال خیلــی ریــز تــا ریزبلــور به شــکل نیمه زاویــه دار بــا فراوانــی %1 
تــا 5/2% می باشــد. قطعــات فلدســپات پلاژیــوکلاز به نــدرت بــا فراوانــی 1% مشــهود اســت و 
به صــورت خیلــی ریــز تــا ریزبلــور در ابعــاد 125/. تــا 25/. هســتند. قطعــات grog متشــکل 
از قطعــات زاویــه دار و رُســی و به نــدرت سیلتســتون بــا ابعــاد 25/. تــا 3 میلی متــر و فراوانــی 
کربناتــه عمدتــاً دولومیــت و ریزبلــور به نــدرت  30% تــا 35% می باشــد. قطعــات ســنگ های 
آهــک میکرایتــی اســت. قطعــات آهــک بــا فراوانــی 7/5% تــا 10% در ابعــاد 1 تــا 0625/. 

میلی متــر مشــاهده می شــود.

فســیل  الــف(   :7 نمونــۀ  پتروگرافــی   .9 تصویــر   
بــا   ،PPL در  پیروکســن،  و  کوارتــز  قطعــات  و 
فســیل  قطعــات   :13 نمونــۀ   .10X بزرگ نمایــی 
فلدســپات،  و  پیروکســن  جلبــک؟(،   

ً
)احتمــالا

تصویــر در XPL، بــا بزرگ نمایــی 10X )نگارنــدگان، 
. )1 3 9 9
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، الف8نمونه   

 دولومیت

 پلاژیوکلاز

، ب8نمونه   

grog 

، ج8نمونه   

grog  الــف( فلدســپات تصویــر 10. پتروگرافــی نمونــۀ 8: 
قطعــات  و  ریزبلــور  تــا  ریزبلــور  خیلــی  پلاژیــوکلاز 
کربناتــه دولومیــت ریزبلــور در XPL بــا بزرگ نمایــی 
بزرگ نمایــی  بــا   ،PPL در   grog قطعــات  ب(   ،4X
سیلتســتون،  از  متشــکل   grog قطعــۀ  ج(   ،1.25X

در PPL بــا بزرگنمایــی 4X )نگارنــدگان، 1399(. 
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نتیجه گیری
براســاس نتایــج به دســت آمــده از آزمایــش پتروگرافــی بــرروی 14 نمونــه از ســفالینه های 
کــه ســفالینه ها دارای  منقــوش بدون لعــاب دوران اســلامی جزیــرۀ قشــم، مشــخص شــد 
کوارتــز، فلدســپات، فلدســپات پلاژیــوکلاز و پیروکســن و  اجــزاء بــا منشــأ آذریــن هم چــون: 
گرفتــه از رخنمــون واحدهــای  به نــدرت میــکا می باشــند. ایــن ویژگــی را می تــوان نشــأت 
کــه دربردارنــدۀ  گنبــد نمکــی متعلــق بــه ســری هرمــز در حاشــیۀ جنوب غربــی جزیــره دانســت 
ســنگ های اســیدی و بازیــک بــا منشــأ آذریــن و دگرگــون می باشــند و به احتمــال  قــوی 
همــراه  آذریــن  قطعــات  ایــن  حاصل شــده اند.  مجموعه هــا  ایــن  فرســایش  درنتیجــۀ 
فرســایش  از  حاصــل  رســوبی(  منشــأ  )بــا  ماسه ســنگی  و  دولومیتــی  آهکــی،  قطعــات  بــا 
کربناتــه و ماسه ســنگی موجــود در جزیــره به عنــوان مــادۀ پرکننــده در تهیــۀ  واحدهــای 

گرفتــه  شــده اند.  ســفال بــه کار 
دارد؛  اهمیــت  تشــکیل دهندۀ  کانی هــای  توصیــف  پتروگرافــی،  آزمایش هــای  در 
امــکان مقایســه و تطبیــق میــان نمونه هــا فراهــم می شــود.  بــا شــناخت  آن هــا  کــه  چرا
گــروه   6 بــه  را  آزمایش شــده  نمونه هــای  می تــوان  صورت گرفتــه  تطبیق هــای  براســاس 
تقســیم نمــود. تمامــی ســفالینه ها دارای بافــت پورفیــری هســتند، درنتیجــه ســطح ســفال 
کوارتــز به صــورت مونوکریســتال نمایانگــر هســتند.  خشــن می باشــد. در تمامــی نمونه هــا 
ــا نیمه گــرد  کوارتــز حاشــیۀ زاویــه دار ت گــور،  نمونه هــای برکه خلــف 1، ســمر 2 و نمونــۀ 1 طلا
کلیــۀ اجــزای  شــده دارنــد. حاشــیۀ زاویــه دار تــا نیمه گــرد شــده، حکایــت از جابه جایــی 
کمکــی می باشــد. در  ســازنده از منشــأ اولیــه و یــا اضافه شــدن ایــن مــواد به صــورت مــواد 
کســید آهــن اســتفاده شــده اســت. براســاس نتایــج مطالعــۀ  رنگ آمیــزی ســفالینه ها نیــز از ا
پتروگرافــی نمونه هــا، اجــزاء پرکننــده بــه کار رفتــه در ایــن ظــروف را می تــوان براســاس منشــأ 
کوارتــز، فلدســپات، فلدســپات  گــروه بــا منشــأ آذریــن یــا متامورفیــک شــامل قطعــات:  بــه دو 
پلاژیــوکلاز و پیروکســن و به نــدرت میــکا و بــا منشــأ رســوبی شــامل قطعــات: دولومیــت، 
آهــک میکرایتــی )ریزبلــور(، سیلتســتون، آهــک فســیل دار به نــدرت ماسه ســنگ تقســیم 
کانی هــای  مقایســۀ  در  هســتند.   grog دارای   6 نمونــۀ  به جــز  نمونه هــا  تمامــی  نمــود. 
اندکــی  مقــدار  یــک  نمونــۀ   ،1 گــروه  در  می باشــند.  جالب توجــه  تفاوت هــا  نمونه هــا، 
گــروه  کمــی ماسه ســنگ دیده می شــود.  گــروه، مقــدار  فلدســپات و در نمونــۀ ســه از همــان 
2، نیــز بــا دارا بــودن مقــداری فلدســپات، میــکا و پیروکســن از دیگــر نمونه هــا متفــاوت 
گــروه 4،  گــروه 3، دارای مقــداری پلاژیــوکلاز و فلدســپات پلاژیــوکلاز می باشــد. در  اســت. 
ــروه 5،  گ مقــدار اندکــی پلاژیــوکلاز، فلدســپات و قطعــات میــکا موجــود اســت. نمونه هــای 
گــروه 6، نیــز مقــداری فلدســپات  دارای مقــداری اندکــی پیروکســن و آهــک می باشــند و در 

گردیــد.  کلسینه شــده مشــاهده  پلاژیــوکلاز، قطعــات دولومیتــی 
پخــت  در  می دهــد  نشــان  پتروگرافــی  مطالعــات  نیــز  ســوم  پرســش  بــه  پاســخ  در   
کانــی اصلــی ســنگ آهک،  کنتــرل چندانــی صــورت نگرفته اســت.  گونــه،  ســفالینه های ایــن 
کلســیت نبــود حــرارت بیــش از 800 درجــه بــوده اســت. نمونه هــای  گــر  کلســیت اســت؛ ا
گــور، رمــکان، زیرانــک، نخــل گل و برکه خلــف  برکه خلــف 1، مــوزن، نمونه هــای 2 و 3 طلا
کــه ایــن شــواهد  کانی هــا، دارای تخلخــل زیــاد هســتند  کلســیت تخریــب شــده اســت و   ،2
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کافــی و در حــدود 800 درجــه را نشــان می دهنــد. در تمامــی نمونه هــای دارای  پخــت نا
ــالای 900  ــرارت ب ــۀ ح ــان از درج ــن نش ــت و ای ــکا زرد اس ــگ می ــۀ 6(، رن ــز نمون ــکا )به ج می
ســاخت  کیفیــت  از  ســفال ها  غالــب  گفــت  می تــوان  بنابرایــن  دارد؛  ســانتی گراد  درجــۀ 

مناســبی برخــوردار هســتند. 
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